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Eintopf-System zum Schutz und zur Gestaltung von nicht map-
haltigen Holzbauteilen im Aufenbereich, wie z.B. Verbretterun-
gen, Holzverschalungen, Carports, Gartenholz ohne Erdkontakt
(gem&p DIN EN 335-1, GK 2 und 3 bzw. ONORM 3802-1) usw.
Durch den Metalleffekt kénnen moderne Farbtone mit Metall-
effekt- und Altholzcharakter (Vergrauungslasur) mit silbrigem
Patina-Effekt realisiert werden.

Eigenschaften

Die minimal filmbildende Lasur ist sehr leicht zu verarbeiten und
gut in das Holz einziehend. Das Produkt ist geruchsarm und
erzeugt eine edle, seidenmatte, hoch wasserdampfdurchlassige,
nicht abplatzende pflegeleichte Oberflache. Leichte Uberar-
beitbarkeit, kein Anschleifen notwendig. Durch die spezielle
Aluminium Metalleffekt Pigmentierung kann eine natirliche geal-
terte gleichmapig graue Holzoberflache simuliert werden. Durch
die wasserabweisende Oberflache (physikalischer Holzschutz)
wird einer friihzeitigen Beschadigung des Holzes vorgebeugt.
Cetol BL Silvershine ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen
Algen- und Pilzbefall ausgeristet. Die Wirkung ist abhéngig von
Gebaudekonstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich
begrenzt. Aufgrund dessen wird die gropflachige Anwendung des
Produkts in Wohn- und Aufenthaltsraumen nicht empfohlen.

Farbtoéne

Mischbar tber das Sikkens Color-Mix-System aus der Cetol BL
Silvershine Kollektion. Alle Lasurtdne sind untereinander misch-
bar. Die Wirkung der einzelnen Lasurtdne auf verschiedenen
Untergrinden ist unterschiedlich, deshalb stets Probebeschich-
tung auf dem zu behandelnden Holz anlegen. Die Auftragsmenge
beeinflusst ebenfalls den Farbton. Um Farbtongleichheit zu
gewahrleisten, nur Material mit gleicher Chargennummer an
einer Flache verarbeiten.

Dichte (spez. Gewicht)
ca. 1,00 kg/l

Fiille
Minimale Fille nach EN 927-1, Festkorpergehalt ca. 19 +2 %
Gewicht bzw. ca. 18 £ 2 % Volumen

Verbrauch*

Ca. 12 = 15 m#lim Streichverfahren (manuell oder
Streichmaschine).

*Je nach Applikationsverfahren, Art und Saugfahigkeit des Holzes
(genaue Werte sind durch Probebeschichtung zu ermitteln)

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C/50 % r. L.

Staubtrocken: Nach ca. 60 Minuten. Grifffest: Nach ca. 2 — 4
Stunden. Uberstreichbar: Nach ca. 4 — 6 Stunden (nach ca. 1
Stunde auf unbehandeltem Holz). Bei inhaltsstoffreichen Holzern

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

chende Trocknungswerte zugrunde gelegt werden.

Verarbeitungstemperatur
5- 30 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 %

Verarbeitung

Gebindeinhalt gut aufrihren. Streichen (manuell und maschinell),
Vakuumlackierverfahren; Sprihverfahren: Aufgrund der Metall-
Effekt Pigmentierung ist eine Mindestdisengrépe von 0,013 —
0,017 Zoll bzw. 0,35 - 0,44 mm erforderlich.

Verdiinnung
Unverdinnt verarbeiten.

VOC-EU-Grenzwert
EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie Ale):
130 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 100 g/l VOC.

Zusammensetzung gemap VdL

Alkydharz, Acrylat-Copolymerdispersion, Aluminiumpigment,
anorganische und organische Buntpigmente, Wasser, Glykol,
Glykolether, Additive, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus
5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothia-
zol-3-on(3:1), 3-lod-2-propinylbutylcarbamat.

Beratung flr Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:
Deutschland +49 221 40067907;

Osterreich  +43 1 40643430

Gefahrenkennzeichnung

Sicherheitsrelevante Angaben und die ggf. zu beachtende Gefah-
renkennzeichnung des Produkts sind dem aktuellen Sicherheits-
datenblatt und Etikett zu entnehmen. Bitte beachten Sie auch
die Sicherheitsangaben und die Hinweise zum sicheren Umgang
auf dem Etikett des Produkts.

Hinweis

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféhrlichen Staub und/oder Rauch ent-
wickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Moglichkeit
angewandt werden. Arbeiten nur in gut bellifteten Bereichen
durchfthren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen,
falls erforderlich.

Reinigung der Werkzeuge
Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger oder Testbenzin.

Verpackung
11,2,51und 5 | Gebinde.

Lagerung

Die Mindestlagerstabilitat betragt 2 Jahre. Den Inhalt angebroche-
ner Gebinde in kleinere Gebinde umfillen und gut verschliepen, um
eine Hautbildung zu vermeiden. Kihl aber frostfrei lagern.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentbliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit.

Deutschland:

Akzo Nobel Deco GmbH, Am Coloneum 2, 50829, Telefon +49 (0) 221 4006-7906, Fax +49 (0) 221 4006-7916, www.sikkens.de, sikkens.de@akzonobel.com

Osterreich:

Akzo Nobel Coatings GmbH, Aubergstr. 7, 5161 Elixhausen, Telefon +43 (0)810 500 130, Fax +43 (0) 662 48989 11,

www.sikkens.at, sikkens.at@akzonobel.com



Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Bei der
Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen zu beachten. Nur
restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei einer Sammelstelle fur Altlacke abgeben.

Transport
ADR/GGVS: Nicht anwendbar

GISCODE
BSW50 bzw. Produkt Code Farben und Lacke: M-KHO 1

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten missen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie missen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Vor Einbau bzw. Verglasung hat mindestens
eine allseitige Grund- und Zwischenbeschichtung zu erfolgen.
Begehbare Flachen unterliegen einer htheren mechanischen
Belastung, daher sind fir diesen Anwendungsfall kiirzere War-
tungs- und Pflegeintervalle einzuplanen. Bei inhaltsstoffreichen
Holzarten wie z.B. Eiche, Merbau, Afzelia und Framire kann es
zu Verfarbungen der Beschichtung kommen. Die Holzfeuchtigkeit
bei Anwendung des Produktes darf max. 15 % betragen. BFS-
Merkblatt Nr. 18 ,Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen
im Aupenbereich” beachten!

Hinweis

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der
Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen Faktoren ab. Diese
sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farb-
tones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausflh-
rung der Anstricharbeiten mussen dem anerkannten Stand von
Wissenschaft und Technik entsprechen. Flr die Haltbarkeit sind
rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte
beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkbléatter, heraus-
gegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.
Als Empfehlung fir Holzqualitaten und Konstruktionsausfihrung
fur Holzfassaden (in Osterreich) gilt als Grundlage das Buch
,Fassaden aus Holz" 1. Auflage 2010, ISBN 978-3-902320-
74-2 Format DIN A4 von proHolz Austria und fiir Balkone

gilt als Grundlage das Buch ,Balkone und Terrassenbeldge”

der Holzforschung Austria, 2. Auflage 2008, 152 S. Hinweis

fur die Beschichtung plattenférmiger Holzwerkstoffe: Fur die
Anwendung im Aufenbereich sind ausschlieflich Holzwerk-
stoffe der Nutzungsklasse 3 (AuPenbereich nach EN 1995-1-1)
vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der EN 13986
beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm
flr Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aufenbereich beinhalten
jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe flir eine vorgesehene
Beschichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten werden,
wenn keine Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausflihrung
unter vergleichbaren Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion,
klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer
geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Quali-
tat des Holzwerkstoffes abhéngig. Wenn Plattenmaterial und
Konstruktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von plattenférmigen
Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei direkter Bewitterung
nicht moglich. Dies gilt auch flr nur indirekt bewitterte Aupen-
bauteile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachun-
tersichten). Durch Feuchtigkeitsein- und —austritt kann es zu
Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Riss-
bildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei
beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvor-
aussetzungen flr schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe
kénnen anhand der natlrlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten

Holzart und im Einzelfall an der Grépe und Anzahl von Schélris-
sen, Asten und Astldchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus
Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren
sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Aupen-
bereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das Fehlen
einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines besonderen
Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu frihzeitigen
Schéden fuhren.

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und
frei von haftungsbeeintréchtigenden Substanzen wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermittel sein. Die zu beschichtenden Ober-
flachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende
Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abge-
witterte Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund
abschleifen). Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein
Zwischenschliff erfolgen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beach-
ten! Fur eine optimale Haltbarkeit glatte Nadelholzoberflachen
mit Kérnung 80 in Faserrichtung schleifen, grindlich reinigen
und austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze entfernen.
Scharfe Kanten sind zu runden. Bei sdgerauen, gebursteten
und gehackten Nadelholzern ist keine Untergrundvorbereitung
notwendig.

Verarbeitungshinweise

Bei neuen Holzbauteilen allseitig eine Grundbeschichtung
durchfuihren. Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden
werden. Das Auswaschen von wasserldslichen Holzinhaltsstoffen,
speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige Beschichtung
und einem zusatzlichen Anstrich der Hirnholzflachen minimiert
werden.

Pflege und Wartung

Pflegemapnahmen sind in der Regel abhangig von der individu-
ellen Einbausituation, dem bestimmungsgemapen Aussehen der
beschichteten Oberflache, der Exposition und der Nutzung des
beschichteten Bauteils. Zur Beurteilung der Situation ist aber in
jedem Fall eine jahrliche Sichtkontrolle der Bauteile zu emp-
fehlen. Der Sichtkontrolle geht idealerweise eine Reinigung der
Oberflachen voraus. Kleinere Flachen, insbesondere gestrichene
Bauteile, kdnnen mit sauberem Wasser unter geringer Zugabe
eines neutralen Netzmittels (z.B. haushaltslbliches Geschirr-
spulmittel) und einem weichen Schwamm gereinigt werden. An
anderen Flachen mag ein einfaches Abfegen der Oberflachen
mit einem weichen Besen sinnvoll sein. An groperen Flachen
kann u. U. eine Wasserstrahlreinigung erfolgen. Bei allen Rei-
nigungsverfahren muss natdrlich sichergestellt sein, dass die
Oberflache nicht beschadigt wird und dass Wasser eintritt und
das Bauteil nicht mehr abtrocknen kann. Im Idealfall wird die
Oberflache durch den Reinigungsvorgang auch von unerwinsch-
tem mikrobiellen Oberflachenbewuchs befreit. Die gereinigten
Oberflachen kdnnen dann nach Trocknung visuell auf Hagel-
schlage, Risse, aufgehende Holzverbindungen, -gehrungen und
mechanische Beschadigungen untersucht werden. Des Weiteren
sind dann Beschlage, Befestigungsmittel (Schrauben, Nagel,
Klammern), Bauteilabdeckungen, Dichtstoffe und Dichtprofile
auf ihre Funktion zu kontrollieren. Haufig empfiehlt es sich auch
in diesem Zusammenhang, angrenzenden Bewuchs zurtickzu-
schneiden. Abhangig von der individuellen Oberfldchendiagnose
kdonnen dann die entsprechend notwendigen Wartungsarbeiten
durchgefihrt werden. Grundsatzlich sollten Fehlstellen in der
Beschichtung wie z.B. Hagelschldge alsbald nach ihrem Auftreten
ausgebessert werden. Als Sofortmapnahme nach der Reinigung
und Trocknung der Oberflache kénnen kleinere Fehlstellen z.B.
mit Sikkens Cetol BL Silvershine nachbehandelt werden. Gleiches
gilt natdrlich auch sinngemap fur alle anderen vorgefundenen Ver-
schleiperscheinungen. Alsbald nach der Entdeckung von Bescha-
digungen sind Instandhaltungsmapnahmen auszuftihren. Dies
bewahrt die Substanz und beugt dem Ausfall des Bauteils vor.



Instandhaltungsintervalle
Klassifizierte Beanspruchung des Holzbauteils nach EN 927-1

mittel
ca.2 Jahre

Siehe Tabelle ,Bestimmung der Beanspruchung in Anlehnung an
EN 927-1°

Systemaufbau fiir nicht maphaltige Holzbauteile im Aufen-
bereich (z.B. Verbretterungen, Fassadenverschalungen,
Zaune, Pergolen, Dachiiberstdnde)

1. Systemaufbau Vergrauungslasur-Optik

1.1 Erstbeschichtung

Impréagnierung

Nach DIN 68 800 -3 bzw. ONORM B 3802-3. Nur bei Nadel-
holz im Aufenbereich ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

1.2 Altbeschichtung teilweise vergraut
Untergrundvorbereitung

Holzuntergrund grindlich séubern

Grundbeschichtung

1 x mit Cetol BL Silvershine bzw. mehrmals bis der Farbton dem
vorhandenen Vergrauungs-Farbton entspricht
Schlussbeschichtung

Ganzflachig mit Cetol BL Silvershine

1.3 Altbeschichtung intakt

Untergrundvorbereitung

Holzuntergrund grindlich sdubern und stark verwitterte Holzzo-
nen bis auf gesunde Holzsubstanzen abtragen

Impréagnierung

Rohe Holzteile ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Tabelle:
Bestimmung der Beanspruchung in Anlehnung an EN 927-1

1.4 Altbeschichtung nicht intakt

Untergrundvorbereitung

Altbeschichtung sach- und fachgerecht entfernen
Impréagnierung

Nach DIN 68 800 -3 bzw. ONORM B 3802-3. Nur bei Nadel-
holz im Aufenbereich ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

2. Systemaufbau Metall-Effekt-Optik

2.1 Erstbeschichtung

Impréagnierung

Nach DIN 68 800 -3 bzw. ONORM B 3802-3. Nur bei Nadel-
holz im Aufenbereich ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

1-2 x mit Cetol BL Silvershine

2.2 Altbeschichtung intakt

Untergrundvorbereitung

Holzuntergrund grindlich sdubern und stark verwitterte Holzzo-
nen bis auf gesunde Holzsubstanzen abtragen

Impréagnierung

Rohe Holzteile ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

1-2 x mit Cetol BL Silvershine

2.3 Altbeschichtung nicht intakt

Untergrundvorbereitung

Altbeschichtung sach- und fachgerecht entfernen
Impréagnierung

Nach DIN 68 800 -3 bzw. ONORM B 3802-3. Nur bei Nadel-
holz im Aufenbereich ggf. mit Cetol BL Aktiva BP*
Grundbeschichtung

Mit Cetol BL Silvershine

Schlussbeschichtung

1-2 x mit Cetol BL Silvershine

Faktor?

1

Punkteanzahl

2

Himmelsrichtung Nordwest bis Nordost

Nordost bis Siidost und Westnordwest bis

(gemaRigt) Nordwest (streng)
konstruktiver Schutz geschitzt teilweise geschuitzt
Neigungswinkel vertikal ~45°

a

Die Addition der ,Faktoren” ergibt die individuelle Beanspruchung schwach, mittel oder stark

Gesamtpunktezahl (Summe) Beanspruchung
1 bis 3 schwach
4 bis 6 mittel
7bis 9




