Technisches Merkblatt

Lasuren/ Wetterschutzfarben

Herbol-Basiment Holz6l Spezial BSV*

Dekorativer Holz- und Witterungsschutz auf
Wasserbasis mit Blaue- und Pilzschutz.

I. Werkstoffbeschreibung

Wirkstoffhaltiges flissiges Holzdl auf Emulsions-Wasserbasis zur dekorativen
Oberflachengestaltung von Holz im Aussenbereich ohne Erdkontakt. Vorbeu-
gend wirksam gegen Blaue und holzzerstérende Pilz.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes

Farbtdne

PackungsgrofRRen

Glanzgrad

Dichte

Zusammensetzung (geméass VdL)
VOC-EU-Grenzwert

Enthaltener Wirkstoff

Produkt-Code Farben und Lacke
Lager- und Transportvorschriften
Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

Farbige Holz- und Wetterschutzlasur und auf Spezial-Ol-
Emulsionsbasis

Natur, Larche, Bangkirai

5lund 201

seidengléanzend

ca. 1,02 kg/l

Alkydharz, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel

EU-Grenzwert fir dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 130 g/l (2010). Dieses
Produkt enthalt max. 50 g/l VOC.

0,95 % bzw. 9,64 g/l Propiconazol,

0,95 % bzw. 9,64 g/l lodpropinylbutylcarbamat

Holzlasur (Produkt-Code M-KHO01)

UN:-

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen (S2). Berihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden (S24/25). Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
(S29). Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzei-
gen (S46). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

wassriger

Wahrend und nach der Verarbeitung fur griindliche Beliftung sorgen. Beratung
fur Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer: +49-221-5881-0. Sicher-
heitsdatenblatt auf Anfrage fir berufsméaRige Verwender erhaltlich.

*Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

.

AkzoNobel

schnell = sicher = produktiv



Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Hinweis

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach
dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die
Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363,
Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umriihren. Farblose
und gering pigmentierte Beschichtungen kénnen nicht vor der natiirlichen Holz-
vergilbung durch Lichteinwirkungen schiitzen. Bei manchen Holzarten, beson-
ders bei Laubholzern kann es auf Grund nattrlich vorhandener Holzinhaltsstoffe,
bei der Verwendung von wasserverdiinnbaren Beschichtungsmaterialien zu Ver-
farbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe kbnnen auch bei bereits vorhandenen
Grund- und Zwischenbeschichtungen zu Verfarbungen in der weiteren Beschich-
tung fihren, selbst wenn sie zunachst nicht sichtbar sind.

Streichen, fluten, tauchen, Streichautomat, Vacumat

mindestens + 5 bis +35°C fur Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wah-
rend der Trocknung

grifffest nach ca. 3 Stunden, Uberarbeitbar nach ca. 8 Stunden;

Farbton stellt sich erst bei Trocknung ein.

Ca. 60 ml/m2 bzw. 17 m2/l pro Anstrich
sofort nach Gebrauch mit Wasser
ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kuhl, aber frostfrei

Als Empfehlung fur Holzqualitdéten und Konstruktionsausfiihrung fir Holzfassa-
den gilt als Grundlage das Buch "Fassaden aus Holz" 1. Auflage 2010, ISBN
978-3-902320-74-2 Format DIN A4 von proHolz Austria und fiir Balkone gilt als
Grundlage das Buch "Balkone und Terrassenbelage" der Holzforschung Austria,
2. Auflage 2008, 152 S. Weiters gelten fiir Beschichtungen auf Holz und Holz-
werkstoffen im AuRenbereich der Inhalt des BFS-Merkblattes Nr. 18, Stand
2006.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdogliche
Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren
Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen,
Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten
nur in gut gelufteten Bereichen durchfihren. Angemessene (Atem-) Schutzaus-
ristung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

Herbol-Basiment-Holz6l-Spezial BSV

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei von haftungsbe-
eintréachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die
zu beschichtenden Oberflachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfol-
gende Beschichtungen zu priifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen).

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf Eignung und
Tragfahigkeit fiir nachfolgende Beschichtungen prifen. Tragféhige, intakte Altbe-
schichtungen reinigen und matt schleifen. Nicht tragféhige Altbeschichtungen
sind zu entfernen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Untergriinde
bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.



Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht maRhaltige Holzbautei-
le) und Holzwerkstoffe auf3en

ZWISCHENBESCHICHTUNG

fir alle oben genannten
Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG

fir alle oben genannten
Untergriinde

Herbol-Basiment-Holz6l-Spezial BSV

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in mind. 5 mm Tie-
fe gemessen, max. 18 % nicht Uberschreiten. Holz schleifen, harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung reinigen und gut abliften lassen. Bei
blauegefahrdeten Holzern im Auf3enbereich ist eine Impréagnierung erforderlich.
Hinweis fiir die Beschichtung plattenférmiger Holzwerkstoffe: Fir die Anwendung
im AuRenbereich sind ausschlieRlich Holzwerkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Au-
Renbereich nach EN 1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der
DIN EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm fiir
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Auf3enbereich beinhalten jedoch nicht die
Eignung dieser Werkstoffe fiir eine vorgesehene Beschichtung. Von einer Be-
schichtung muss abgeraten werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgese-
henen Ausfiihrung unter vergleichbaren Bedingungen (Werkstoffart, Konstrukti-
on, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten
Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes abhan-
gig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von
plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei direkter Bewitterung
nicht méglich.

Dies gilt auch fir nur indirekt bewitterte AuRenbauteile bei starken Feuchtigkeits-
einwirkungen (z.B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann
es zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen
in den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei
bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen fiir schadensfreie Beschich-
tungen. Holzwerkstoffe kdnnen anhand der natiirlichen Dauerhaftigkeit der ver-
wendeten Holzart und im Einzelfall an der GroRe und Anzahl von Schélrissen,
Asten und Astléchern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. See-
kiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen
Dauerhaftigkeit im Auf3enbereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das
Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnitt-
kantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schaden fihren.
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-Basiment-Holzdl-Spezial BSV.

Auf mit schichtbildenden Anstrichen behandelte Flachen kann Herbol-Basiment
Holzo6l-Spezial BSV nur aufgebracht werden, wenn diese abgewittert bzw. ange-
schliffen sind.

Eine Zwischenbeschichtung mit Herbol-Basiment-Holzdl-Spezial BSV.

Je nach Beanspruchung (DIN 927-1) und Farbton bis zu zwei Schlussbeschich-
tungen mit Herbol-Basiment-Holzdl-Spezial BSV.

Beanspruchungsbedingungen in Anlehnung an DIN EN 927-1

Ubersicht Klimabedingungen
Beanspruchungsbedingungen gemaRigt streng extrem
KONSTRUKTION schwach schwach mittel
geschutzt

teilweise geschitzt schwach mittel stark
nicht geschitzt mittel Stark stark




Herbol-Basiment-Holz6l-Spezial BSV
H354-0816

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Gebinde mit Resten bei einer
Sammelstelle fir Altlacke abgeben.

www.herbol.at

Herbol-Basiment-Holz6l-Spezial BSV

Definitionen

Konstruktion geschiitzt: Die Holzbauteile sind gegen unmittelbare Sonnenein-
strahlung, Niederschlage und Wind geschiitzt, im Ubrigen aber dem Freiluftklima
ausgesetzt (z. B. bei breiten Uberdachungen).

Konstruktion teilweise geschiitzt: Auf die Holzbauteile kann Sonneneinstrahlung,
Niederschlag und Wind mit geringem konstruktivem Schutz einwirken.
Konstruktion nicht geschitzt: Auf die Holzbauteile kann Sonneneinstrahlung,
Niederschlag und Wind ungehindert einwirken.

Klimabedingung gemagRigt: tiblicherweise an den Nordseiten von Gebauden
Klimabedingung streng: blicherweise an Ostseiten und Nordostseiten von Ge-
b&auden

Klimabedingung extrem: Ublicherweise an Sud-, Stidwest-, Nordwest- und West-
seiten von Gebauden

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der

Technik. Fiur die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten - £
erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie

sind lediglich als mégliche Beispiele zu verstehen. We-

gen der Vielzahl von Untergrinden und Objektbedin- AkzoNobel
gungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Ver- )

. . . Akzo Nobel Coatings GmbH
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Aubergstrasse 7
Verantwortung auf die Eignung fur den vorgesehenen A-5161 Elixhausen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedin- Tel. +43 810 500 134

. A Fax +43 662 48989-11
gungen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten unse- herbol.at@akzonbelat
re Allgemeinen Verkaufsbedingungen. www.herbol.at

Ausgabe: August 2016
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druck-

schrift ihre Glltigkeit. schnell = sicher = produktiv



