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Allgrund mit anormer Haftung

Universalle acrylique & Uadhérence rés dlerés
Gaed hechlende waterverdunbare multrime!

_—— Herbol-Hydroprimer

Weill, Blanc
Wit, Bianco

Wasserverdiunnbarer Universal-Primer
mit enormer Haftung fir aussen und
innen

Werkstoffbeschreibung

Universelle Grund- und Zwischenbeschichtung mit Haftpromoto-
ren und aktivem Korrosionsschutz fir alle bautiblichen Unter-
grunde aussen und innen, wie z. B. entrostetes Eisen und Stahl,
Zink, Aluminium, Kunststoffe (Hart-PVC) und Holz (ausser harz-
reiche und tropische Holzer). Mit hervorragenden Haftungseigen-
schaften auf NE-Metallen, wie z. B. Zink. Auch als Absperrgrund
fur geringe Anteile von farbigen Holzinhaltsstoffen. Das Produkt
ist schnell trocknend, gut fullend und leicht zu verarbeiten. Es
lasst sich gut schleifen und ist mit allen wasser- und I6semittel-
verdiinnbaren Herbol-Lacken Uberarbeitbar.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Wasserverdiunnbare Universalgrundierung und —Vorlack.
Farbtone Weiss
Abtdnen Uber den Herbol-Color-Service in tausenden von Farbtonen und

Abtonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten).
Der effektive Farbton stellt sich erst nach Trocknung ein.
Glanzgrad Seidenmatt
Dichte 1,40 kg/l (Mittelwert bei weiss)
Zusammensetzung (gemass VdL)  Styrolacrylat, Titandioxid, Talkum, Korrosionsschutzpigment,
Kreide, Wasser, Glykolether, Ester, Additive
VOC-EU-Grenzwert EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l
Dieses Produkt enthélt max. 100 g/l VOC.
Produkt-Code Farben und Lacke M-GP 01
Packungsgrossen Weiss: 0,750 lund 5 |
Herbol-ColorService: 1 1 und 5 |
Lager- und Transportvorschriften ~ UN: -
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.
Gefahrenkennzeichnung Entfallt
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Beriihrung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelan-
gen lassen. Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und
Verpackung oder Etikett vorzeigen.
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Werkstoffbeschreibung

Wichtige Hinweise

Wahrend und nach der Verarbeitung fur griindliche Beliiftung
sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzu-
reichender Beliuiftung Atemschutz verwenden. Bei der Beriihrung
mit den Augen oder der Haut sofort griindlich mit Wasser abspu-
len.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, das heisst, sie missen abgestimmt sein
auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es aus-
gesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Ma-
ler- und Lackierarbeiten.

Material vor Gebrauch umruhren. Zur Verarbeitung des Produk-
tes empfehlen wir Kuntstoff-Borstenpinsel AQUAsynt Pro1950
(PEKA) und feine Filt-Wazen. (ANZA). Wasserverdinnbare Be-
schichtungsstoffe haben bei héherer Luftfeuchte mit niedrigen
Temperaturen zunéchst nur eine unzureichende Haftung auf
dem Untergrund, die sich jedoch nach langerer Trockenzeit mehr
und mehr verbessert.

Bei manchen Holzarten, besonders bei Laubholzern, kann es auf
Grund naturlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der Verwen-
dung von wasserverdinnbaren Beschichtungsmaterialien zu Ver-
farbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe kdnnen auch bei bereits
vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen zu Verfar-
bungen in der weiteren Beschichtung fuhren, selbst wenn sie zu-
nachst nicht sichtbar sind. Dies lasst sich durch geeignete l6se-
mittelhaltige Grundbeschichtungsstoffe verhindern.

Alte Acryllackfarben-Beschichtungen nass anschleifen oder Spe-
zialschleifpapier, z. B. 3M235U verwenden. Je feiner das
Schleifkorn gewahlt wird, z. B. Kérung 240 oder 320, desto bes-
sere Ergebnisse werden erzielt. Wir empfehlen, spezielle Staub-
bindetiicher fir wasserverdiinnbare Lacke zu verwenden.

Profi-Tipp:

Wasserverdinnbare Lacke kdnnen nach den angegebenen Zei-
ten Uberarbeitet werden. Jedoch gilt: Je mehr Zeit (bis zu 3 Ta-
gen) zwischen den einzelnen Beschichtungen liegt, desto besser
ist die Uberarbeitung und somit auch das Endergebnis.

Hinweis zum Etikettentext: Der Anwendungshinweis "Innenwand-
flachen" im Etikettentext bezieht sich auf die zuvor genannten
Untergrinde im Etikettentext und somit auf Innenwandflachen
aus Zink, Aluminium, Eisenmetallen, Hart-PVC und Holzbauteile.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel
Spritzen

Verarbeitungstemperatur

Streichen, rollen, spritzen
Wenn nétig mit Wasser verdinnen.
Disengrosse Spritzdruck Viskositéat

Niederdruck 1,5-2,0 mm 1,5 bar 30-40 Sek.
DINAmm

Hochdruck 2,2 mm 2,5-3,5 bar 30-40 Sek.
DINAmm

Airmix 0,28-0,33mm 90-120 bar unverdinnt

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel.
Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Uberschritten werden.

3.403



Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50% Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, grifffest nach ca. 2 Stun-

relativer Luftfeuchtigkeit) den, Uiberarbeitbar nach ca. 6 Stunden, durchgetrocknet nach
ca. 16 Stunden.

Verbrauch Ca. 100 ml/m2 pro Beschichtung

Reinigung der Werkzeuge Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,

aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann geféahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelifteten Berei-
chen durchfiihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anle-
gen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei

erfordernisse von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Be-
schichtungen zu prifen.
BFS-Merkblatt Nr. 20. beachten.

Allgemeine Untergrund- Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-

vorbereitungen produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf
Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen pri-
fen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen und Trennmittel (z. B.
Walzhaut, Zunder) sind zu entfernen. Tragfahige Altbeschichtun-
gen reinigen und matt schleifen. Schadstellen wie entsprechend
unbehandelte Untergriinde bearbeiten. Zwischen den einzelnen
Beschichtungen hat ein leichter Zwischenschliff zu erfolgen. Nach
erfolgter Grundbeschichtung sind evtl. vorhandene Schadstellen
objektbezogen mit geeigneten Spachtelmassen (z. B. Universal
Spachtel*) auszubessern.

GRUNDBESCHICHTUNG

Eisen und Stahl Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriih-
render Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz entfernen (geforder-
ter Oberflachenvorbereitungsgrad St 2 bzw. P Ma nach EN ISO
12944-4).
Eine Grundbeschichtung mit Hydroprimer.
Im Aussenbereich ist fir wirksamen Korrosionsschutz eine zwei-
malige Grundbeschichtung erforderlich.

Zink und verzinktes Stahlblech Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | einer
12-prozentigen Ammoniaklésung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken
Netzmittel (Geschirrspulmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z.
B. Scotch Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein
feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache einwir-
ken muss. Anschliessend nochmals schleifen, bis der Schaum
metallisch grau wird. Danach griindlich mit klarem Wasser nach-
waschen und die Oberflache gut trocknen lassen.
BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten!
Eine Grundbeschichtung mit Hydroprimer.
Im Aussenbereich ist eine zweimalige Grundbeschichtung erfor-
derlich. Alternativ 2K-Epoxi-Primer*.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Aluminium

Uberstreichbare Kunststoffe
(z.B. Hart-PVC)

Holz: nicht masshaltige und be-
grenzt masshaltige Holzbauteile,
Holzwerkstoffe sowie masshaltige
Bauteile aussen

Flachen griindlich mit Nitroverdiinnung reinigen bzw. entfetten.
Oberflachen bis zur restlosen Entfernung der Korrosionserschei-
nungen mit einem Nylon- oder Perlonvlies schleifen.
BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Hydroprimer.

Im Aussenbereich ist eine zweimalige Grundbeschichtung erfor-
derlich. Alternativ 2K-Epoxi-Primer*.

Oberflachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | einer 12-
prozentigen Ammoniaklosung (Salmiakgeist), zwei Kronkorken
Netzmittel (Geschirrspllmittel) und einem Kunststoffschleifvlies
(z. B. Scotch Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht
ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache
einwirken muss. Anschliessend nochmals schleifen. Danach
grundlich mit klarem Wasser nachwaschen und die Oberflache
gut trocknen lassen.

BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Hydroprimer.

Im Aussenbereich ist eine zweimalige Grundbeschichtung erfor-
derlich. Alternativ 2K-Epoxi-Primer*.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 18 % nicht Uberschreiten.
Masshaltige Holzbauteile max. 13% in mindestens 5mm Tiefe
gemessen.

Holz schleifen, harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitro-
verdinnung reinigen und gut abliften lassen. Eine Grundbe-
schichtung mit Wessco Tauchgrund 6001*. Bei blauegeféhrdeten
Holzern im Aussenbereich ist eine Impréagnierung mit Blaue-
schutzgrund* erforderlich.

Hinweis fur die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:
Fur die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich
Holzwerkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN
EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen die-
ser Norm fuir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich
beinhalten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fir eine
vorgesehene Beschichtung.

Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Er-
fahrungen mit der vorgesehenen Ausfiihrung unter vergleichba-
ren Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Bean-
spruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Be-
schichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerk-
stoffes abhangig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion unge-
eignet sind, ist ein Schutz von direkt bewitterten, plattenférmigen
Holzwerkstoffen durch Beschichtungen nicht mdéglich. Dies gilt
auch fur nur indirekt bewitterte Aussenbauteile bei starken
Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersichten).

Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann es zu Fleckenbildun-
gen an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in
den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffe-
ne und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen
fur schadenfreie Beschichtungen.

Holzwerkstoffe konnen anhand der naturlichen Dauerhaftigkeit
der verwendeten Holzart und im Einzelfall an der Grésse und
Anzahl von Schélrissen, Asten und Astléchern beurteilt werden.
Holzwerkstoffe aus Kiefer- (speziell Seekiefer-), Birken- oder Bu-
chenholzfurnieren sind wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im
Aussenbereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet. Das
Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines be-
sonderen Schnittkantenschutzes (z.B. Versiegelung) kann zu
frihzeitigen Schaden fuhren.

BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Eine Grundbeschichtung mit Wessco Tauchgrund 6001*.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Holz und Holzwerkstoffe innen

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
gruande

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grande

3.403 Herbol-Hydroprimer
Lacke / Lasuren
Vorlacke / Spritzflller

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschlissel Nr. 080112 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenraum darf 10 %
nicht Gberschreiten. Oberflachen schleifen. Harzige und klebrig-
fettige Holzflachen mit Nitroverdiinnung abwaschen, Flachen gut

abluften lassen.

Eine Grundbeschichtung mit Hydroprimer, oder mit Wessco

Tauchgrund 6001*.

Auf grundierten Untergrinden und vorbereiteten, intakten Altbe-
schichtungen eine Zwischenbeschichtung mit Hydroprimer.

Als Schlussbeschichtung kénnen, je nach geforderter Beanspru-
chung und Glanzgrad, alle objektspezifisch geeigneten, wasser-
und lésemittelverdinnbaren Herbol-Lacken verwendet werden.
Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie
den entsprechenden Technischen Merkblattern der Deckbe-

schichtungen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fir die aufgefuhrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstéandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer / Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei-
gener Verantwortung auf die Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Marz 2012
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift lhre Gultigkeit
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Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41 268 14 14
Telefax +41/41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch
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