Technisches Merkblatt

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes
Farbton

Strukturen und Packungs-
grossen

Gewebe-System
Glasfasergewebe

4.102

TR

Herbol-Herbotex-
Glasfasergewebe Aqua Plus

Wasseraktivierbares und vorgrundiertes
Gewebe fur die superschnelle Verarbeitung

I. Werkstoffbeschreibung

Herbotex-Glasfasergewebe Aqua plus ist ein dekoratives Gewebe fiir
den Innenbereich. Es ist nach Okotex-Standard 100 Produktklasse 1 zer-
tifiziert und mit dem Signet , Textiles Vertrauen® ausgezeichnet. Aqua
plus ist Kleber und Gewebe in einem mit exakt der Klebemenge, die je
Design verwendet werden muss. Die Riickseite ist mit einem speziellen
Kleber vorbeschichtet und wird ausschliesslich mit Wasser aktiviert.

Glasfasergewebe

Weisslich
Struktur Rollenmasse Flachengewicht
in g/m? ca.

Aqua Plus Pigment P 90 (Vlies) 1x30m 215
Aqua Plus Pigment P 100 1x50m 165
Aqua Plus Pigment P 103 1x50m 200
Aqua Plus Pigment P 104 1x50m 200
Aqua Plus Pigment P 108 1x25m 250
Aqua Plus Pigment P 115 1x50m 185
Aqua Plus Pigment P 125 1x25m 215
Saniergewebe S 500 1x25m 210

(nicht vorgrundiert)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets
nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf dessen Zustand
und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB,
Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.
Herbotex-Glasfasergewebe Aqua plus besteht aus Glasgarnen und -
fasern mit einem Durchmesser > 8 um. Die Glasfasern sind nicht lungen-
gangig, kdnnen jedoch bei hautsensiblen Personen Juckreiz hervorrufen,

der nach Beendigung der Verklebearbeiten abklingt.
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Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Lagerung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

Kalkzement- u. Zementmartel-
putze CSII,CSIllund CS IV (P Il
und P IIl) Beton

Gipsputze (P IV und P V)

Il. Verarbeitungshinweise

Grundsatzlich werden nach Beschichtung des Herbotex-Glasfaser-
gewebes Aqua plus keine Glasfasern mehr freigesetzt. Herbotex-
Glasfasergewebe werden standig einer strengen Qualitatskontrolle
unterzogen. Produktionsbedingt kdnnen vereinzelt kleine Webfehler
auftreten. Sie werden am Rand markiert und durch entsprechende
Langenzugabe der Rolle ausgeglichen. Solche Fehler berechtigen
nicht zur Reklamation. Beim Zuschneiden auf eventuelle Gewebefeh-
ler achten. Beanstandungen nach erfolgter Verklebung von mehr als
10 Bahnen kdénnen nicht anerkannt werden. Im Reklamationsfall bitte
Etikett im Rollenkern, Datum auf der Verpackung und ausreichend
Mustermaterial einsenden. An zusammenhangenden Flachen nur
Gewebe mit derselben Seriennummer verwenden. Sie ist auf der
Aussenseite des Einzelkartons aufgedruckt. Fur verklebte, fehlerhafte
Ware kann keine Beanstandung anerkannt werden.

Ruckseitige Benetzung, bzw. vollstandiges Eintauchen in Wasser.
Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperatur-
bereich von mind. + 5°C fir Untergrund und Luft, mindestens 10°C
fur Wasser bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung. Eine
rel. Luftfeuchtigkeit von 70% sollte nicht Gberschritten werden.

Stehend, kuhl und trocken lagern.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gellifteten Berei-
chen durchfihren. Angemessene (Atem)-Schutzausriistung anle-
gen, falls erforderlich.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschich-
ten und Trennmitteln sein. Bei Bedarf mit entsprechenden Produk-
ten vorgrundieren.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Lécher und Beschadigun-
gen mit artgerechtem Fullstoff ausbessern. Vorhandene Nach-
putzstellen fluatieren.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2
bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen.

Mit Hydrogrund*, verdinnt mit maximal 50 Vol.-% Wasser, oder
mit Zenit-Grund*, bis max. 20 % mit Wasser verdlinnt, grundieren.

BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.

Mit Hydrogrund®, verdiinnt mit maximal 50 Vol.-% Wasser, oder
mit Zenit-Grund*, bis max. 30 % mit Wasser verdinnt, grundieren.

BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.
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Gipskartonplatten

Tragfahige Altbeschichtungen

Alte Leimfarbenbeschichtungen

VERKLEBUNG
Glasfasergewebe Aqua Plus

Saniergewebe S 500

GRUNDBESCHICHTUNG
Glasfasergewebe Aqua Plus

ZWISCHENBESCHICHTUNG
Glasfasergewebe Aqua Plus

Mit Hydrogrund*, verdiinnt mit maximal 50 Vol.-% Wasser, oder
mit Zenit-Grund*, bis max. 20 % mit Wasser verdunnt, grundieren.

Auf weichen und geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundie-
rung intensiv, gut massierend aufgebracht werden.

Bei Beschichtung von Gipskartonplatten BFS-Merkblatt Nr. 12 be-
achten.

Keine besondere Vorbehandlung, direkt Gberarbeiten.

Nicht fest haftende Tapeten und Makulatur restlos entfernen.
Kleister abwaschen.

Glanzende, nicht saugende Oberflachen anrauen und entfetten.

Restlos abwaschen und mit Hydrogrund*, verdiinnt mit maximal
50 Vol.-% Wasser, oder mit Zenit-Grund*, bis max. 30 % mit Was-
ser verdunnt, grundieren.

Ca. 30 Liter sauberes Leitungswasser in die Aqua Quick Material-
wanne fiillen. Die Wassertemperatur sollte nicht unter 10°C liegen.
Das Gewebe wird direkt von der Abrollhilfe unter den beiden Wal-
zen in der Tauschwanne durchgefiihrt. Gewebebahnen durch die
Maschine ziehen und im 1/3-2/3-Verfahren zusammenlegen. (Die
Handhabung der Aqua Quick-Tapeziermaschine ist der jeweils
beiliegenden Gebrauchsanweisung zu entnehmen).

Der Kleber aktiviert sich innerhalb einer Minute, abhangig von der
Gewebestruktur und den Baustellenbedingungen. Den Kleber bei
Deckenverklebung ca. 2-3 Minuten aktivieren lassen. Das zuge-
schnittene, wasseraktivierte Gewebe Bahn fiur Bahn anlegen. Die
Bahnen mussen im Nahtbereich miteinander kontaktieren. Aus-
senecken sollten ca. 10 cm weit umklebt werden.

Da das Gewebe sehr stabil ist, kann es bei Verklebung um Aus-
senecken zu Blasenbildungen kommen.

Tipp: Mit einem feinen Nassschleifpapier (280 bis 320) die Fasern
leicht an der Ecke/Kante anschleifen (nicht durchschleifen) und
festdriicken. Verkleben Sie niemals gesturzt oder seitenverkehrt!
Achten Sie auf die Riickseitenmarkierung (Langsstreifen 10 cm
vom Rand) und evtl. auf den farbigen Rapportkennfaden (Rolle-
ninnenseite = Klebeseite).

Mit Gummirolle oder Flachenspachtel gleichmassig blasenfrei an-
driicken. Ubersténde einfach abschneiden. Nicht benétigte, bereits
aktivierte Gewebebahnen kénnen nach dem Offnen und Trocknen
erneut mit Wasser benetzt und damit reaktiviert werden.
Besonderheiten: Die spezielle Struktur des Gewebes verdeckt Un-
regelmassigkeiten im Untergrund. Eine Standardverspachtelung
bzw. ein halbwegs glatter Untergrund (Q2) reichen aus. Bei Gips-
kartonplatten ist eine zweifache Spachtelung der Stossfugen er-
forderlich. Die Struktur eignet sich zum direkten Verkleben auf al-
ten Glasgewebeflachen. Eine Verspachtelung ist hier nicht erfor-
derlich.

Fest haftendes, ganzflachig blasenfrei verklebtes Herbotex-
Glasfasergewebe Aqua Plus:

Nach guter Durchtrocknung eine Grund- bzw. Zwischenbeschich-
tung mit Zenit PU 10*, PU30* oder PU60*.

Falls erforderlich eine zusatzliche Zwischenbeschichtung mit Zenit
PU 10*, PU30* oder PU60*, max. 10 Vol.-% mit Wasser verdinnt.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

SCHLUSSBESCHICHTUNG
Glasfasergewebe Aqua Plus

4.102 Herbol-Herbotex-
Glasfasergewebe Aqua Plus
Gewebesystem
Glasfasertapeten

Entsorgungshinweise
Gemass ortlichen / nationalen Vorgaben
entsorgen.

www.herbol.ch

Eine gleichmassige Beschichtung mit Zenit PU 10*, PU30* oder
PUGBO0*, 5% bis max.10 Vol.-% mit Wasser verdinnt.

Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kénnen alle
Dispersionswandfarben* und/oder -Latexfarben* verwendet wer-
den. Die einzelnen Aufbauempfehlungen entnehmen Sie den ent-
sprechenden Technischen Merkblattern der Deckbeschichtungen.
Zur Vermeidung von Ansatzen zlgig nass in nass arbeiten.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als
mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der
Vielzahl von Untergriinden und Objektbedin-
gungen wird der Kaufer / Anwender nicht von
seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werk-
stoffe in eigener Verantwortung auf die Eig-
nung fur den vorgesehenen Verwendungs-
zweck unter den jeweiligen Objektbedingun-
gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: April 2012
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41268 14 14
Telefax +41/41268 13 18
E-mail  info@herbol.ch
www.herbol.ch
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