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Beton Finish Transparent

Transparente Betonbeschichtung fir
Sicht- und Waschbeton, aussen und
innen

I. Werkstoffbeschreibung

Als transparente Beton-Oberflachenschutzbeschichtung wirkt
das Produkt als Carbonatisierungsbremse gegen Kohlendioxid
und Schwefeldioxid. Sie bietet zuverlassigen Schutz gegen ag-
gressive Atmospharen und ist bestandig gegen nitrose Gase,
Chlorwasserstoff, verdiinnte Laugen und Sauren.

Abtonbar tUber den ColorService in tausenden Lasurfarbténen.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes
Farbtone
Abtdénen

Glanzgrad

Dichte

Bauphysikalische Werte gemass
DIN EN 1062

Zusammensetzung (gemass VdL)

Packungsgréssen
Lager- und Transportvorschriften

>

AkzoNobel

Beton-Oberflachenschutzbeschichtung

Transparent

Uber den Herbol-ColorService und Ténservice ab Werk in Tau-
senden von lasierenden Farbténen

(BFS Merkblatt Nr. 25 beachten)

Seidenmatt

1,07 kg/l (Mittelwert)

Glanz (Reflektometerwert) Gz, matt <10
Schichtdicke Es
Korngrosse S, fein <100 pym

Wasserdampf-Durchlassigkeit V, mittel

Sq= 0,43 m; p-H,O = 3300
Wasser-Durchlassigkeit W; niedrig @ = 0,05 kg/(m?" h®®)
Reinacrylatdispersion, Siliconharz, Kieselgur, Wasser, Dicarbon-
saureester, Additive, Konservierungsmittel
12,51
UN: -
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.
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Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Bei Unwohisein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Inhalt/Behalter gemass lokalen/nationalen
Vorschriften der Entsorgung zufiihren. Enthalt 1,2-Benzidothiazol-
3(2H)-on und Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG
Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2K-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6]
(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausrustung anlegen, falls
erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage flir berufsmassige Verwender
erhaltlich.

Il. Verarbeitungshinweise
Alle Beschichtungsaufbauten und die erforderlichen vorarbeiten
mussen sich stets nach dem Objekt richten, das heisst, sie mus-
sen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforde-
rungen denen es ausgesetzt ist. Siehe auch VOB, Teil C, DIN
18363, Maler- und Lackierarbeiten.
Die Betonoberflache ist darauthin zu prifen, ob sie fiir die Durch-
fuhrung der vorgesehenen Leistung geeignet ist. Bei Betonaus-
brichen, Rissen durch Korrosion der Bewehrung, tieferen Rissen
oder wenn die Untergrundpriifung entsprechend BFS-Merkblatt
Nr. 1 (Tabelle 1) Anlass zur Vermutung gibt, sind Diagnosemass-
nahmen und evtl. Betoninstandsetzungsarbeiten erforderlich.
Als Untergrund ist mindesten Beton der Festigkeitsklasse C20/25
nach DIN EN 206-1 erforderlich. Die Mindesthaftzugfestigkeit des
Untergrundes muss = 1,5 N/mm? betragen. Bautechnische Risse
kénnen extremen Bewegungen unterliegen, deshalb ist eine
dauerhafte und unsichtbare Rissuberbriickung mit beschich-
tungstechnischen Mitteln nicht immer mdglich. Aussenwandfu-
gen und Anschlussfugen, z. B. Fenster, Tlren und Fensterban-
ke, sind mit einem geeigneten elastischen Dichtstoff fachgerecht
entsprechend DIN 18540 abzudichten.
Das Produkt nicht bei starkem Wind und direkter Sonnenein-
strahlung verarbeiten. Die Beschichtung bis zur volligen Trock-
nung vor Regen, extremer Luftfeuchte (Nebelnadsse) und Frost
schitzen. Nicht fiir waagrechte Flachen mit stehendem Wasser,
bei Dauernassbelastung oder fiir begeh- oder befahrbare Fla-
chen einsetzen.
Farbtonabweichungen zur Originalfarbtonvorlage kénnen durch
unterschiedliche Oberflachenstruktur, Glanzgrade, Applikationen
und Lichteinflisse verursacht werden. Die Saugféahigkeit des Un-
tergrundes, das Trocknungsverhalten und die Witterungseinflls-
se wahrend der Verarbeitung kdnnen ebenfalls zu geringen Farb-
tonabweichungen fuhren. Dies ist kein Grund zu einer Beanstan-
dung. Bei visuell erkennbaren Abweichungen ist die Abnahme
des Farbtones durch den verantwortlichen Auftraggeber zu be-
statigen.
Wichtiger Hinweis
Die Beschichtungsarbeiten sind immer nach den geeigneten Wit-
terungsverhaltnissen auszurichten. Durch nicht optimale Wetter-
verhaltnisse (siehe Verarbeitungshinweise) kdbnnen wasserlosli-
che Komponenten in konzentrierter Weise aus dem Anstrichfilm
herausgelOst werden. Diese extrahierten wasserloslichen Kom-
ponenten sind dann als glanzende und/oder seifige oder klebrige
Ablaufe auf der Beschichtungsoberflache sichtbar. Durch weitere
Feuchtigkeitsbelastung (Regen) werden diese Komponenten
wieder abgewaschen.
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Auftragsverfahren
Verdlinnungsmittel
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 %
rel. Luftfeuchte)
Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Sichtbeton und Waschbeton

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten
Untergriinde

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grunde

Streichen, rollen

Wasser

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 10°C und max. 30°C (Untergrund und
Luft) eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Gber-
schritten werden.

Uberarbeitbar und regenfest nach 6-8 Stunden.

Mindestauftragsmenge: 250-400 ml/m? fiir zwei Beschichtungen,
je nach Beschaffenheit und Saugfahigkeit des Untergrundes.
Mdglichst sofort nach Gebrauch mit Wasser

Ca. 1 Jahr im ungedéffneten Originalgebinde; trocken und kiihl,
aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinter-
schichten und Trennmitteln sein.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ, und
kreidenden Bestandteilen. Bei Fehlstellen, Lochern und Bescha-
digungen muss der Ausbesserungsmortel in seiner Zusammen-
setzung dem vorhandenen Beton angepasst werden. Bei Rissen,
grosseren Schadstellen und Uberall dort, wo Betoninstandstel-
lungsarbeiten erforderlich sind, die Technischen Merkblatter der
Dokumentation Herbol-Beton-System* beachten.

Auf abgewitterten, stark saugenden Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Beton Tiefgrund SB*.

Besondere Hinweise:

Die Grundierung darf keinesfalls einen geschlossenen, glanzen-
den Film auf der Oberflache bilden. Der Untergrund muss saug-
fahig sein, damit Beton Tiefgrund SB* in den Untergrund eindrin-
gen kann. Dichte, geschlossene, nicht saugende Untergriinde,
wie z.B. intakte Dispersions-Altbeschichtungen, dirfen nicht mit
Beton Tiefgrund SB* bearbeitet werden.

Eine gleichmassige Beschichtung mit Beton Finish Transparent,
ca. 30 Vol.-% mit Wasser verdiinnt.

Um Flecken zu vermeiden, sind Materialansammlungen in Vertie-
fungen zu vermeiden.

Eine gleichmassige Beschichtung mit Beton Finish Transparent,
ca. 20 Vol.-% mit Wasserverdunnt.

Hinweis: Kavernen missen ausgekleidet sein. Um Flecken zu
vermeiden, sind Materialansammlungen in Vertiefungen und
Lauferbildung zu vermeiden. Uberschiissiges Material abtupfen.
Bei scharfkantigen Splittoberflachen eine Musterflache anlegen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.
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Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kénnen nach EU-
Abfallschliussel Nr. 080112 entsorgt wer-
den.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstéandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer/Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei-
gener Verantwortung auf die Eignung fur den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu
prifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41268 14 14
Telefax +41/41268 1318
E-mail  info@herbol.ch
www.herbol.ch
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