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I. Werkstoffbeschreibung

Loésemittelhaltige, weisse Grundierung speziell fir neues Holz
sowie fir Holzwerkstoffe. Wessco Tauchgrund 6001 zeigt sehr
gutes Eindringvermdgen, gute Kantenabdeckung und wirkt holz-
feuchtigkeitsregulierend.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Grundierung fir Bauteile aus Nadel- und Laubholz sowie Holz-
werkstoffe.

Farbtone Weiss

Dichte 1,3 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (geméass VdL) Alkydharz, Titandioxid, Aliphaten, Trockenhilfsstoffe, Additive

Produkt-Code Farben und Lacke M-GP 02

Packungsgroéssen 11,51,201und 50 |

Lager- und Transportvorschriften ~ UN: 1263
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Achtung.
Flussigkeit und Dampf entziindbar. Schadlich fiir Wasserorga-
nismen, mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe tragen.
Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Von Hitze, Funken, of-
fenen Flammen und heissen Oberflachen fernhalten. Nicht rau-
chen. Explosionsgeschiitzte Anlagen, Bellftungen, Beleuchtun-
gen und Werkzeuge verwenden. Freisetzung in die Umwelt ver-
meiden. BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):
Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen/duschen. Kiihl halten. Inhalt und Behalter in
Ubereinstimmung mit allen lokalen/nationalen Gesetzen entsor-
gen.
Enthalt Neodecansaure, Cobaltsalz und 2-Butanonoxim. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise Wahrend und nach der Verarbeitung fir gute Belliftung sorgen.
Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls
erforderlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten
sich stets nach dem Objekt, d. h., sie mussen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und
Lackierarbeiten.

Material vor Gebrauch umrihren. Weiss und von weiss abgeleitete
Farbtdne neigen bei kunstlicher oder unzureichender naturlicher
Beleuchtung zur Farbtonveranderung. Diese fur [6semittelver-
dinnbare Beschichtungsstoffe typische Erscheinung kann durch
Dunkellagerung und ammoniakhaltige Raumluft verstarkt werden.
Innenflachen von Mébeln und Schranken wegen maoglicher Ge-
ruchsbelastigung nicht mit I6semittelverdinnbaren Beschichtungs-
stoffen bearbeiten.

Nach den Richtlinien fiir Fensterbeschichtungen, herausgegeben
vom Bundesausschuss Farbe und Sachwerteschutz (Merkblatt Nr.
18), der VOB, Teil C, DIN 18363 und den Empfehlungen des Insti-
tuts fur Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile in Ge-
bauden allseitig vor Einbau mit mindestens einer Grund- und einer
Zwischenbeschichtung zu versehen (mind. 30 um Trockenschicht-
dicke).

Vor jeder Impragnierung oder Grundierung Holzfeuchtigkeit prifen
(maximal 15%). Abgelaugtes Holz auf Alkalitat prifen (Neutralisa-
tions-Rlckstande).

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und
50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Tauchen, Streichen

Zum Streichen: unverdlnnt.

Zum Tauchen: Mit 16-18 Gew.-% Sangajol 5038 auf eine Viskosi-
tat von 15-16 Sek. DIN 4mm/20°C einstellen.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur
von + 5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70%
nicht Uberschritten werden.

Die Holzfeuchtigkeit muss zwischen 10% und max. 15% liegen, im
Fensterbau max. 12%.

Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, schleifbar nach 18-24 Stunden.
Bei Tauchapplikation nach ca. 24 Stunden Uberarbeitbar. Mit was-
serbasierten Produkten friihestens nach 3 Tagen Uberarbeitbar.
Bei inhaltsstoffreichen Hélzern sowie bei nasskalter Witterung
kann sich die Trocknungszeit verzogern.

120-160 ml/m? pro Beschichtung, je nach Applikationsverfahren,
Art und Saugfahigkeit des Holzes. Genaue Werte durch Probebe-
schichtung ermitteln.

Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038 oder mit Pinselreiniger.
Eingetrocknete Grundierung mit Nitroverdiinner 6220.

Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.
Hinweise fir Tauchbéader

Zu behandelnde Holzteile vor dem Tauchen gut entstauben.

Bei Nichtgebrauch den Inhalt des Tauchbades gut abdecken.

Ist das Tauchbad langere Zeit nicht im Gebrauch, muss der Inhalt
alle 3 bis 4 Wochen aufgerthrt werden. Vor erneutem Gebrauch
ist die Viskositat zu prifen. Ist nur wenig Material im Tauchbad
enthalten, besteht durch das Verdunsten von Losemittel die Ge-
fahr von Hautbildung oder Gelieren.

Die im Tauchbad anfallenden Verunreinigung, wie z.B. Holzstaub,
sollten durch periodisches Absieben entfernt werden.
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Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrund- Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei

erfordernisse von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fiir nachfolgende Be-
schichtungen zu priifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen).
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Allgemeine Untergrund- Schleifen, harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitroverdiin-
vorbereitungen nung 6220 reinigen und gut abluften lassen. Oberflachen entstau-
ben.

Bei blauegefahrdeten Holzern im Aussenbereich ist eine Impragnie-
rung mit Blaueschutzgrund BS* erforderlich.
Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.
Breite Risse und Gehrungsspalten mit PolyfillaPro W300 oder W
360* ausspachteln.

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht masshaltige und be-  Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in

grenzt masshaltige Holzbauteile) mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 15 % nicht Gberschreiten.

und Holzwerkstoffe aussen Hinweis fiir die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:
Fir die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich Holz-
werkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN
EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser
Norm fur Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich bein-
halten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fir eine vorge-
sehene Beschichtung. Von einer Beschichtung muss abgeraten
werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausfiih-
rung unter vergleichbaren Bedingungen (Werkstoffart, Konstrukti-
on, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit ei-
ner geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat
des Holzwerkstoffes abhangig. Wenn Plattenmaterial und Kon-
struktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von plattenférmigen
Holzwerkstoffen durch Beschichtungen bei direkter Bewitterung
nicht moglich. Dies gilt auch fiir nur indirekt bewitterte Aussenbau-
teile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersich-
ten). Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann es zu Fleckenbil-
dungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in
den Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene
und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen fiir
schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe kénnen anhand
der natirlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und im
Einzelfall an der Grésse und Anzahl von Schélrissen, Asten und
Astlochern beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbeson-
dere Seekiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im Regel-
fall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im Aussenbereich als
Beschichtungsuntergrund ungeeignet.
Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines
besonderen Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu
frihzeitigen Schaden fluhren. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 be-
achten.
Eine Grundbeschichtung mit Wessco Tauchgrund 6001.

Holz und Holzwerkstoffe innen Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenraum darf 10 % nicht
Uberschreiten. Oberflachen schleifen. Flachen gut abliften lassen.
Eine Grundbeschichtung mit Wessco Tauchgrund 6001.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

ZWISCHEN- UND SCHLUSS-
BESCHICHTUNG

far alle oben genannten Unter-
grunde

3.103 Wessco Tauchgrund 6001
Lacke / Lasuren
Grundierungen

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kénnen nach EU-

Abfallschlissel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch
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Je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, kénnen alle
objektspezifisch geeigneten Alkydharz-, Acryl- und PU-Lackfarben

verwendet werden.

Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den Tech-
nischen Merkblattern der Deckbeschichtungen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fur die aufgefiihrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich
als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen
der Vielzahl von Untergriinden und Objektbe-
dingungen wird der Kaufer/Anwender nicht
von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die
Eignung fir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck unter den jeweiligen Objektbedingun-
gen fachgerecht zu priifen. Im Ubrigen gelten
unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Januar 2015
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
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Telefon +41 41 268 14 14
Telefax +4141 2681318
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