Fassadenbeschichtungen
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Silikat Fassadenfarbe

Hoch diffusionsfahige Dispersions-
Silikatfarbe nach DIN 18363

Herbol-ColorService
[MlneraICOIOI']E I. Werkstoffbeschreibung

Fassadenfarbe uptimal getdnt
Mineralisch abbindende Fassadenfarbe auf Silikatbasis. Die Bin-
demittelbasis sowie die optimierte Fllstoffkombination in Verbin-
dung mit dem mineralischen Untergrund garantieren die Mehr-
fachverkieselung und bieten einen naturlichen Schutz gegen Pil-
ze, Algen und Bakterien. Hohe Diffusionsfahigkeit einerseits und
geringe Wasseraufnahme andererseits ergeben eine bauphysika-
lisch gesunde Fassade. Die Wirkung ist abhangig von Gebaude-

konstruktion, Umgebungsbedingungen und zeitlich begrenzt.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1.

Farbtone Weiss

Abtdnen Uber den Herbol ColorService in definierten Pastelltdnen.
Weitere Bunttdne sind in Silikat Fassadenfarbe TQ (Ténqualitat)
mischbar.

Um die spezifischen Materialeigenschafen zu erhalten, darf Sili-
kat Fassadenfarbe nicht mit anderen Produkten abgettnt oder
gemischt werden, ausser mit speziell empfohlenen.

Glanzgrad Tuchmatt
Dichte 1,49 kg/l (Mittelwert)
Bauphysikalische Werte geméass Glanz (Reflektometerwert) G;, matt (<10)
DIN EN 1062 Schichtdicke Es
Korngrosse S, fein (<100 pym)

Wasserdampf-Durchlassigkeit V1 hoch
(Sq <0,14 m / y-H,O = 49-66)
Wasser-Durchlassigkeit W, mittel (w <0,20 kg/(m?- h®°)
Zusammensetzung Wasserglas, Styrolacrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbo-
nat, Silikate, Glimmer, Additive, Wasser
Produkt-Code Farben und Lacke M-SK 01
Packungsgréssen 5lund 12,51
Lager- und Transportvorschriften ~ UN: -
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

Hinweis zum BFS-Merkblatt Nr. 26

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen
lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder
Arzt anrufen. Inhalt/Behalter gemass lokalen/ nationalen Vor-
schriften der Entsorgung zufiihren.

Wahrend und nach der Verarbeitung fir griindliche Beliftung sor-
gen. Augen und Haut wahrend der Verarbeitung vor Farbspritzern
schutzen. Bei Berthrung sofort mit viel klarem Wasser abwa-
schen. Sicherheitsdatenblatt fiir professionelle Anwender erhalt-
lich.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und
Lackierarbeiten.

Nicht bei starkem Wind und direkter Sonneneinstrahlung verarbei-
ten. Bis zur volligen Trocknung der Beschichtung vor Regen, ext-
remer Luftfeuchtigkeit (Nebelndsse) und Frost schiitzen.

Um gleichmassige Oberflacheneffekte (Farbton) zu erzielen, emp-
fehlen wir, den Untergrund gleichmassig saugend einzustellen
und fiir eine zlgige Verarbeitung nass in nass zu sorgen. Es ist zu
empfehlen, dass die bendtigte Gesamtmaterialmenge fiir jeweils
eine zusammenhangende Flache untereinander vermischt und
entsprechend der Saugfahigkeit des Untergrundes mit Herbosilit
Fixativ* eingestellt wird.

Auf Grund des Verkieselungsprozesses sind Farbtonchangierun-
gen als materialtypisch anzusehen. Farbtondifferenzen und
Fleckenbildung stellen keinen technischen Mangel dar.
Farbtonabweichungen zur Originalfarbtonvorlage kénnen durch
unterschiedliche Oberflachenstrukturen, Glanzgrade, Applikatio-
nen und Lichteinflisse verursacht werden. Die Saugfahigkeit des
Untergrundes, das Trocknungsverhalten und die Witterungsein-
flisse wahrend der Verarbeitung kdnnen ebenfalls zu geringen
Farbtonabweichungen fiihren. Dies ist kein Grund zu einer Bean-
standung. Bei visuell erkennbaren Abweichungen ist die Abnahme
des Farbtones durch den verantwortlichen Auftraggeber zu besta-
tigen.

Die Klassifizierung des Beschichtungsstoffes nach Bindemittelba-
sis entspricht BFS-Merkblatt Nr. 26: Klasse A.

Die Klasse der Farbtonbestandigkeit ergibt sich aus der Klassifi-
zierung des Produktes und der Mischrezeptur.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Streichen, rollen.

Silikat Fixativ*, je nach Rauigkeit und Saugfahigkeit des Unter-
grundes.

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperatur-
bereich von mind. + 8°C und max. 30°C (Untergrund und Luft)
eingehalten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Gberschritten
werden.

Achtung: Oberflachen nicht behandeln bei direkter Sonnenbe-
strahlung, bei Regen, starkem Wind sowie bei Nebel oder Tau.
Uberarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Tiefe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit konnen die Trock-
nung verzogern.

120-180 ml/m? pro Beschichtung, je nach Beschaffenheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes.
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Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergrinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farb-
schichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwickeln.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Moglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durchfihren. An-
gemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitung

GRUNDBESCHICHTUNG

Feste, schwach und gleichméssig
saugende Putze CS | >1,0 N/mm?,
CSI,CSlllund CS IV (Plc, Pl
und PIIl), mineralische Leichtput-
ze sowie fest haftende, gut erhal-
tene Altbeschichtungen
Sandenden, stark oder unter-
schiedlich saugende Putze CS |,
CSllund CS Il (P Ic, P Il und PIII)
sowie fest haftende, verwitterte,
kreidende, mineralische Altbe-
schichtungen und porentief ab-
gebeizte Flachen

Kalksandstein (nur frostbestandi-
ge Vormauersteine)

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfahig, trocken und frei von
Ausblihungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinter-
schichten und Trennmitteln sein.

Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingen mindestens
2 bis 4 Wochen, Kalkputze CS | >1,0 N/mm? (P Ic) und minerali-
sche Leichtputze mindestens 4 Wochen unbehandelt stehen las-
sen.

Ungeeignete Untergriinde: Lackfarbenbeschichtungen, Kunststof-
fe, Holz, waagerechte wasserbelastete Untergriinde, feuchte Un-
tergrinde.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Russ und
kreidenden Bestandeilen. Fehlstellen, Lécher und Beschadigun-
gen mit geeignetem Material ausbessern. Evil. Nachputzstellen
fluatieren.

Aufgrund der Atzwirkung des Produktes ist die Umgebung der Be-
schichtungsflachen, besonders Glas, Keramik, Lackierungen,
Klinker und Metall, abzudecken. Farbspritzer sofort mit Wasser
abwaschen.

Eine Grundbeschichtung mit Silikat Fassadenfarbe, 2:1 Vol.-%
gemischt mit Silikat Fixativ*.
BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Eine Grundbeschichtung mit Silkat Fixativ*, 2:1 Vol.-% verdiinnt
mit Wasser. Bei stark saugenden Untergrinden zweimal nass in
nass.

Eine Zwischenbeschichtung mit Silikat Fassadenfarbe, max. 5
Vol.-% gemischt mit Silikat Fixativ*.

BFS-Merkblatt Nr. 9 beachten.

Das Kalksandsteinmauerwerk muss frei von Verfarbungen und ver-
farbenden Fremdeinschlissen sein. Die Mauerfugen mussen riss-
frei, trocken, fest und frei von Salzen und Ausbliihungen sein. Die
Beschichtung darf friihestens drei Monate nach Fertigstellung des
Sichtmauerwerks aufgebracht werden.

Eine Grundbeschichtung mit Silikat Fixativ*, 2:1 Vol.-% verdinnt
mit Wasser. Bei stark saugenden Putzen zweimal nass in nass.
Eine Zwischenbeschichtung mit Silikat Fassadenfarbe, max. 5
Vol.-% gemischt mit Silikat Fixativ*.

BFS-Merkblatt Nr. 2 beachten.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Matte Dispersions- und Silikon-
harzfarben-Beschichtungen,
Kunstharzputze

Klinker, nur saugfahige, nicht gla-
sierte

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grande

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
griande

1.315 Silikat Fassadenfarbe
Fassadenbeschichtungen
Silikat-/Mineralfarben

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben. Materialreste kénnen nach EU-
Abfallschliussel Nr. 080112 entsorgt wer-
den.

jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu

www.herbol.ch
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Ausgenommen elastische oder rissiiberbriickende Systeme.

Auf tragfahigen, fest haftenden Untergriinden eine Grundbe-
schichtung mit Silikat Grundierfarbe*, mit max. 5 Vol.-% Wasser
verdinnt.

Zum Zuschlammen von Haarrissen mit Silikat Grundierfarbe*, ge-
mischt mit 10-20% Quarzsand 0,1-0,3 mm und mit max. 3 Vol.-%
Silikat Fixativ*.

Aufgrund von unterschiedlichen Klinkern, deren Eigenschaften
und Inhaltsstoffen, sind Verfarbungen in der Beschichtung nicht
auszuschliessen. Eine Beanstandung der Beschichtung kann dar-
aus nicht abgeleitet werden.

Eine Grundbeschichtung mit Silikat Fixativ*, 1:1 Vol.-Teile mit
Wasser verdinnt.

Eine Zwischenbeschichtung mit Silikat Fassadenfarbe, gemischt
mit max. 5 Vol.-% Silikat Fixativ*.

Eine satte, gleichmassige Beschichtung mit Silikat Fassadenfarbe
unverdinnt.

*Bitte beachten Sie das entsprechende, aktuelle Technische Merkblatt

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefuhrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mdgli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer / Anwender nicht von seiner Ver-
pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei-
gener Verantwortung auf die Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck unter den
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AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41 268 14 14
Telefax +41/41268 13 18
E-mail  info@herbol.ch

o www.herbol.ch
prifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen

Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Oktober 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.



