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Seidenglanzende Spezialbeschichtung
far Eisen- und Nichteisen-Metalle, aus-
sen und innen

Herbol-Protector

I. Werkstoffbeschreibung

Protector ist eine spezielle, farbige Beschichtung zum Schutz
und Design von Metallbauteilen wie Turen, Gitter usw. aus
Nichteisen-Metallen (Zink, Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Mes-
sing) und Eisen. Protector ist als funktionelle Schutzbeschichtung
im Innen- und Aussenbereich einzusetzen. Sein zuverlassiger
Korrosionsschutz wird durch drei Produkteigenschaften erreicht;
sichere Haftung durch optimale Untergrundbenetzung, system-
gerechte Elastizitat sowie eine spezielle, korrosionsschiitzende
Zinkphosphat-Pigmentierung. Protector ist auf Grund spezieller
Lichtschutzmittel wetterbestandig. Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung kommen aus einem Gebinde, was rationel-
les und sicheres Arbeiten ermdglicht.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes
Farbtone

Abtdonen

Glanzgrad
Dichte

Zusammensetzung (gemass VdL)
VOC-EU-Grenzwert

Produkt-Code Farben und Lacke
Packungsgréssen

P4

AkzoNobel

Aromatenarmes Spezialbeschichtungs-System auf Basis speziel-
ler Epoxiester.

Weiss ca. RAL 9010, weissaluminium ca. RAL 9006, antikkupfer,
metallicsilber;

Uber den Herbol-ColorService.

BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten.

Seidenglanz

1,30 kg/I (Mittelwert bei weiss)

1,49 kg/l (Mittelwert bei metallicsilber)

Epoxiester, Titandioxid, Korrosionsschutzpigmente, organische
und anorganische Pigmente, Flillstoffe, Testbenzine, Aromaten,
Additive.

EU-Grenzwert fur dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l.
Dieses Produkt enthalt max. 410 g/l VOC. (weiss 360 g/l, metal-
licsilber 370 g/l)

M-LL 02

Weiss in 51

Weissaluminium in 0,75l und 51

Metallicsilber und Antikkupfer in 0,75 und 2,5 1
Herbol-Color-Service in 1 lund 5 |
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Lager- und Transportvorschriften UN 1263

Gefahrenkennzeichnung

Wichtige Hinweise

Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und di-
rekter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Umweltgefahrlich. Entzindlich.

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hande von Kindern
gelangen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und sei-
nen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Bei Ver-
schlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Eti-
kett vorzeigen. Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Enthalt 2-Butanonoxim, Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergi-
sche Reaktionen hervorrufen.

Dampf / Aerosol nicht einatmen. Auch nach der Verarbeitung fur
grundliche Bellftung sorgen. Bei unzureichender Bellftung Atem-
schutz verwenden.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, das heisst, sie missen abgestimmt sein
auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten.

Material vor Gebrauch umrihren. Weiss und von weiss abgeleitete
Farbtdne neigen bei klnstlicher oder unzureichender nattirlicher
Beleuchtung zur Farbtonveranderung. Diese fur |6semittelhaltige
Beschichtungsstoffe typische Erscheinung kann durch Dunkella-
gerung und ammoniakhaltige Raumluft verstarkt werden. Innenfla-
chen von Mdébeln und Schranken wegen moglicher Geruchsbelas-
tigung nicht mit I6semittelhaltigen Beschichtungsstoffen bearbei-
ten. Wenn mehrere Gebinde Metallic oder Antikkupfer fir eine
Flache verwendet werden, missen sie dieselbe Anfertigungs-
nummer tragen oder gemischt werden. Streifenbildung bei Metal-
lic-Farbtonen sind materialbedingt. Bei verschiedenen Betrach-
tungswinkeln kann es zu unterschiedlichen Farbtoneindriicken
kommen.

Aufgrund unterschiedlicher Farbwirkung auf verschiedenen Ober-
flachen (Struktur, Saugfahigkeit der Beschichtungsuntergriinde)
oder durch verschiedene Produkte (Glanzgrad, Oberflachenbe-
schaffenheit) kbnnen geringe Farbabweichungen auftreten. Dies
ist kein Grund zur Beanstandung. Daher ist ein Probeanstrich vor
Ort und eine Priifung der Farbgenauigkeit im trockenen Zustand
erforderlich.

Nach langerer Durchtrocknung bleibt die Beschichtung elastisch
und erreicht eine ausreichende Oberflachenharte. Entscheidend
fur einen dauerhaften Korrosionsschutz ist die Schichtdicke. Je
hoher die Schichtdicke, desto besser ist der Korrosionsschutz.
Besonderes:

Fir mechanisch stark beanspruchte Oberflachen empfiehlt sich
ein Anstrichaufbau mit 1-2 Grundbeschichtungen mit 2K-Epoxi-
Primer und Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Herbolux PU
Satin* oder Herbolux Gloss*.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren

Streichen, rollen, spritzen
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Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

Verdinnungsmittel

Airmix-spritzen

Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Mindestauftragsmenge

Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Zum Streichen und rollen unverdinnt.

Zum Spritzen mit 5-10% Universal-Verdinner V40* verdiinnen, je
nach System und Gerat.

Dusengrésse 0,013 Zoll

Spritzdruck Material ca. 160 bar

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperatur-
bereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel. Luft-
feuchtigkeit von 70% nicht tUberschritten werden. Taupunkt beach-
ten, um Kondenswasserbildung auszuschliessen.

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, grifffest nach ca. 12 Stun-
den, Uberarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Die endglltige Ober-
flachenharte wird erst nach einigen Tagen erreicht.

Ca. 140 ml/m? pro Beschichtung.

Auf Zink und verzinkten Untergriinden ist eine Mindestschicht-
dicke von 100-120 um erforderlich, auf Eisen und Stahl eine Tro-
ckenschichtdicke von mindestens 120 pym.

Dazu ist eine dreimalige Beschichtung mit Protector nétig. (Grun-
dierung, Zwischen- und Schlussanstrich).

Sofort nach Gebrauch mit Universal-Verdiinnung V 40* oder mit
Sangajol 5038.

Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefuhrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.
Wichtiger Hinweis

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gellifteten Berei-
chen durchfuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausristung anle-
gen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Eisen und Stahl

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Um eine sichere Haftung
zu erreichen, ist eine dem Untergrund entsprechende Reinigung
zwingend erforderlich.

Altbeschichtungen auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende
Beschichtungen prifen. Tragfahige, intakte Altbeschichtungen rei-
nigen und matt schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen und
Trennmittel (z. B. Walzhaut, Zunder) sind zu entfernen. Schadstel-
len wie entsprechend unbehandelte Untergriinde bearbeiten. Zwi-
schen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriih-
render Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz entfernen (geforder-
ter Oberflachenvorbereitungsgrad St 2 bzw. P Ma nach EN ISO
12944-4).

Eine Grundbeschichtung mit Protector.

Eine Optimierung der korrosionsschitzenden Eigenschaften auf
Eisen und Stahl erhalten Sie, wenn die erste Beschichtung mit
Protector metallicsilber ausgefiihrt wird.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Zink und verzinktes Stahlblech

Aluminium

Kupfer und Messing

Uberstreichbare Kunststoffe
(z. B. Hart-PVC)

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grunde
SCHLUSSBESCHICHTUNG

far alle oben genannten Unter-
griande

3.906 Herbol-Protector
Lacke / Lasuren
Metallbeschichtungen

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-
Abfallschliussel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch
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Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | einer
12-prozentigen Ammoniaklésung, zwei Kronkorken Netzmittel
(Geschirrspllmittel) und einem Kunststoff-Schleifvlies (z. B.
Scotch Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein fei-
ner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache einwirken
muss. Anschliessend nochmals schleifen, bis der Schaum metal-
lisch grau wird. Danach grindlich mit klarem Wasser nachwa-
schen und die Oberflache gut trocknen lassen.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Protector.

Flachen grindlich mit Nitroverdinnung 6220 reinigen bzw. entfet-
ten. Korrosionserscheinungen mit einem Nylon- oder Perlonvlies
vollstéandig abschleifen.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Protector.

Die Oberflachen entfetten und von Korrosionsprodukten griindlich
reinigen. Dazu geeignet ist 10-prozentige Salzsaure in Alkohol.
Die verdlinnte Salzsaure wird auf die Kupferflachen aufgetragen.
Anschliessend werden die Flachen mit Perlonvlies geschliffen.
Danach muss mit Wasser grundlich nachgewaschen werden.
Schutzmassnahmen: Gummihandschuhe und Schutzbrille, bei In-
nenarbeiten ist fir gute Bellftung zu sorgen.

Hinweis: Sauren gehoéren zu Gefahrstoffen. Sie sind entsprechend
der Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen, zu lagern, zu verar-
beiten und zu entsorgen.

Eine Grundbeschichtung mit Protector.

Oberflachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 0,5 | einer 12-
prozentigen Ammoniakldsung, zwei Kronkorken Netzmittel (Ge-
schirrspllmittel) und einem Kunststoff-Schleifvlies (z. B. Scotch
Brite) nass schleifen. Beim Nassschleifen entsteht ein feiner
Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache einwirken
muss. Anschliessend nochmals schleifen. Danach grindlich mit
klarem Wasser nachwaschen und die Oberflache gut trocknen
lassen.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten!

Eine Grundbeschichtung mit Protector.

Auf grundierte Flachen und vorbereitete, intakte Altbeschichtun-
gen: Eine Zwischenbeschichtung mit Protector.

Eine Schlussbeschichtung mit Protector.

Beim Farbton Antikkupfer kann es auf Grund der echten Kupfer-
pigmentierung durch Feuchtigkeitseinwirkung zu Verfarbungen
kommen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand

der Technik. Fur die aufgefiihrten Beschich- ;/
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch

auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogli- AkzoNobel

che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl Akzo Nobel Coatings AG
von Untergriinden und Objektbedingungen wird Taschmattstrasse 16

der K&ufer / Anwender nicht von seiner Ver- CH-6015 Luzern

pflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in ei- Telefon +41/41 268 14 14
gener Verantwortung auf die Eignung fir den Telefax +41/41 268 13 18
vorgesehenen Verwendungszweck unter den E-Mail  info@herbol.ch
jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu www.herbol.ch

priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen

Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: August 2013 I -1l
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese schnell - sicher « produktiv
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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