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Blaueschutzgrund BS

Farblose Impragnierung gegen holzver-
farbende und holzzerstorende Pilze fir
aussen

I. Werkstoffbeschreibung

Losemittelbasierte, farblose Impragnierung (Holzschutzmittel)
gegen holzverfarbende und holzzerstdérende Pilze. Fir nicht tra-
gende, gefahrdete Holzbauteile ohne Erdkontakt im Aussenbe-
reich (Gebrauchsklassen 2 und 3.1 nach EN 335-1).

Nicht im Innenbereich einsetzen. Aussenfenster und -Turen,
auch deren Innenseiten, sind Aussenbauteile.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Farblose, gebrauchsfertige Impragnierung (Holzschutzmittel) auf
Losemittelbasis fur aussen.

Farbtone Farblos

Abtonen Um die Schutzwirkung zu erhalten, darf Blaueschutzgrund BS
nicht abgetént oder mit anderen Produkten vermischt werden.

Glanzgrad Matt

Dichte 0,82 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL) Alkydharz, Testbenzine, Aromaten, Konservierungsmittel
Wirkstoffe

Wirkstoff nach Art und Menge Enthalt 0,75 g/100g IPBC und 0,24 g/100g Propiconazol

Registriernummer CH-2012-0022

Produkt-Code Farben und Lacke HSM-LV 20

Packungsgréssen 0,751,2,5lund 5|

Lager- und Transportvorschriften UN: -

Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Gefahr. Enthalt Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte
schwere. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege
tédlich sein. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist
arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungseti-
kett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die
Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIF-
TINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behalter ge-
mass lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.
Enthalt 3-lod-2-propinylbutylcarbamat und Propiconazol. Kann al-
lergische Reaktionen hervorrufen.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Wichtige Hinweise

Das Produkt enthélt biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor
Schadlingen (Pilze). Es ist nur nach Gebrauchsanweisung und nur
in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Miss-
brauch kann zu Gesundheits- und Umweltschaden fiihren. Blaue-
schutzgrund BS ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungs-
gemass in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt.
Keine Anwendung fur Bienenh&user oder in unmittelbarer Gewas-
sernahe. Nicht in bewohnten Innenrdumen anwenden.

Nicht bei offenem Licht und offenem Feuer arbeiten. Beschmutz-
te/getrankte Kleidung ausziehen. Unerwiinschte Produktspritzer,
z. B. auf dem Boden oder der Haut, mit viel Wasser und Seife ab-
waschen.

Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farb-
schichten kann geféhrlichen Staub und/oder Rauch entwickeln.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durchfiihren. An-
gemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.
Entsorgung: Ausgelaufenes Material mit flissigkeitsbindendem
Material aufnehmen und ordnungsgemass entsorgen. Mittel und
Produktreste nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vollstandig
entleerte Verpackungen/Behalter/ mit dem Siedlungsabfall entsor-
gen. Teilentleerte Verpackungen/Behélter der Verkaufsstelle oder
einer Sammelstelle fir Sonderabfélle Ubergeben. Abwasser aus
der industriellen Verwendung mussen vor der Entsorgung aufbe-
reitet werden. Eine direkte Einleitung in die Kanalisation ist nicht
zulassig. Sicherheitsdatenblatt beachten.

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie missen abgestimmt sein auf des-
sen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und
Lackierarbeiten.

Material vor Gebrauch umrthren. Wahrend der Verarbeitung und
24 Stunden danach fiir griindliche Beliiftung sorgen. Bei unzu-
reichender BellUftung Atemschutz verwenden. Nach Einatmen
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt konsultieren.
Blaueschutzgrund BS muss innerhalb von vier Tagen mit geeigne-
ten Decklacken oder Lasuren uberarbeitet werden. Wahrend der
Verarbeitung und 24 Stunden danach fur griindliche Beliftung
sorgen.

Frisch behandeltes Holz (im Aussenbereich) muss abgedeckt oder
auf einer festen, undurchdringlichen Flache gelagert werden.
Blaueschutzgrund BS muss innerhalb von vier Tagen mit geeigne-
ten Decklacken oder Lasuren uberarbeitet werden.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch

Streichen oder tauchen. Das Material nicht spritzen.
Gebrauchsfertig, Blaueschutzgrund BS darf nicht verdiinnt werden.
Waéhrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperatur-
bereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel. Luft-
feuchtigkeit von 70% nicht Uberschritten werden. Nicht bei direkter
Sonneneinstrahlung oder auf erwarmte Untergriinde applizieren.
Staubtrocken nach ca. 15 Minuten, grifffest nach ca. 30 Minuten.
Uberarbeitbar nach ca. 12 Stunden mit I6semittelhaltigen Produk-
ten, nach 48-72 Stunden mit wassrigen Produkten.
Mindestauftragsmengen:

Vorbeugend gegen Blauepilze: 200 ml/m?

Vorbeugend gegen holzzerstérende Pilze (Faulnis): 38 kg/m®
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Verarbeitungshinweise (Fortsetzung)

Reinigung der Werkzeuge
Lagerung

Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038.
Im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl, aber frostfrei.
Mindesthaltbar bis: Siehe Sticker auf der Verpackung.

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prufen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (masshaltige, nicht masshal-
tige und begrenzt masshaltige
Holzbauteile) und Holzwerkstoffe
aussen

w

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Be-
schichtungen zu priifen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 20.

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Nicht tragfahige Altbe-
schichtungen und Trennmittel sind zu entfernen. Altbeschichtun-
gen auf Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtun-
gen prifen. Tragfahige Altbeschichtungen reinigen und matt
schleifen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte Unter-
grinde bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat
ein leichter Zwischenschliff zu erfolgen.

Feuchtigkeitsgehalt gemessen an mehreren Stellen in mind. 5
mm Tiefe:

Max. 13% bei masshaltigen Holzbauteilen

Max. 18% bei nicht masshaltigen oder begrenzt masshaltigen
Holzbauteilen.

Holz schleifen, harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitro-
verdiinnung 6220 reinigen und gut abliften lassen.

Hinweis fir die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:

Fur die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich Holz-
werkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN 1995-1-
1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986
beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm fir
Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich beinhalten je-
doch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fir eine vorgesehene
Beschichtung.

Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Er-
fahrungen mit der vorgesehenen Ausfiihrung unter vergleichbaren
Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspru-
chung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Beschich-
tung ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes
abhangig. Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind,
ist ein Schutz von plattenférmigen Holzwerkstoffen durch Be-
schichtungen bei direkter Bewitterung nicht moglich. Dies gilt auch
fur nur indirekt bewitterte Aussenbauteile bei starken Feuchtig-
keitseinwirkungen (z. B. Dachuntersichten).

Durch Feuchtigkeitsein- und -austritt kann es zu Fleckenbildungen
an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in den
Decklagen der Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und
rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen fiir scha-
denfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe kdnnen anhand der na-
turlichen Dauerhaftigkeit der verwendeten Holzart und im Einzelfall
an der Grosse und Anzahl von Schélrissen, Asten und Astléchern
beurteilt werden.

Holzwerkstoffe aus Kiefer- (speziell Seekiefer-), Birken- oder Bu-
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Weiterer Beschichtungsaufbau

3.101 Herbol-Blaueschutzgrund BS
Lacke / Lasuren
Imprégnierungen / Grundierungen

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschlussel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch

chenholzfurnieren sind wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im
Aussenbereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet.

Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und eines besonderen
Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu friihzeitigen

Schaden fiihren.

Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

1-2 Beschichtungen mit Blaueschutzgrund BS.

Auf grundierten Untergriinden und intakten, vorbereiteten Altbe-
schichtungen kénnen fir den weiteren Beschichtungsaufbau, je
nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad, alle objektspezi-
fisch geeigneten Lackfarben und Lasuren verwendet werden (z. B.
Venti 3Plus Satin* oder Offenporig Pro-Décor?).

Hinweis: Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie
den entsprechenden Technischen Merkblattern der Deckbeschich-

tungen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fur die aufgefiihrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind ledig-
lich als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Wegen der Vielzahl von Untergriinden und
Objektbedingungen wird der Kaufer / An-
wender nicht von seiner Verpflichtung ent-
bunden, unsere Werkstoffe in eigener Ver-
antwortung auf die Eignung fur den vorgese-
henen Verwendungszweck unter den jewei-
ligen Objektbedingungen fachgerecht zu pru-
fen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: Dezember 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert
diese Druckschrift ihre Gultigkeit.
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AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Taschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern

Telefon +41/41 268 14 14
Telefax +41/41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch
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