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Herbol-Zinkstaubgrundierung

Korrosionschutz-Grundierung fur
aussen und innen, [6semittelhaltig

I. Werkstoffbeschreibung

Losemittelhaltige 1-Komponenten-Zinkstaubgrundierung mit
Zinkgehalt von tber 90% im trockenen Anstrichfilm. Fir sandge-
strahlte Stahluntergriinde wie Masten, Briicken, Uberflur-
Tankanlagen, Druckrohrleitungen, fiir Lagerhallen sowie im Fahr-
zeugbau. Warmebestéandig bis ca. 140°C, entspricht den Anforde-
rungen nach SBB-Lieferbedingungen Blatt 47.18.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes 1-Komp.-Zinkstaubgrundierung auf Epoxidester-Basis

Farbtone Grau

Abtdnen Darf nicht mit anderen Produkten gemischt oder abgetdnt werden.
Glanzgrad Matt

Dichte 2.97 kg/l (Mittelwert)

Zusammensetzung (gemass VdL) Epoxiesterharz, Zinkstaub, Aromaten, Additive
VOC-EU-Grenzwert EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 600 g/l

(2007) / 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthalt max. 422 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-GP 04

Packungsgréssen 2lund 41

Lager- und Transportvorschriften  UN: 1263 FARBE
Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Entzundlich. Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewas-

sern langerfristig schadliche Wirkungen haben. Zum Léschen

spezifisch angepasste Léschmittel verwenden. Kein Wasser ver-
wenden. Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden. Zur Vermei-
dung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behélter ver-
wenden. Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher

Abfall zu entsorgen.

Enthalt: 2-Butanonoxim, Ethylmethylketoxim, Polyaminamidsalz.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Bei Verschlucken
sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vor-
zeigen. Auch nach der Verarbeitung fur grindliche Beliiftung
sorgen. Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz verwenden.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Verarbeitungshinweise

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich
stets nach dem Objekt, d.h., sie miissen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausge-
setzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler-
und Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umrihren.

Siehe BFS-Merkblatt Nr. 4.

Auftragsverfahren
Verdinnungsmittel

Verarbeitungstemperatur
Trockenzeiten (bei 23°C und 50%
relativer Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Spritzen. Streichen und rollen nur fur kleinere Flachen.
Streichen und rollen unverdinnt. Zum Spritzen mit Universalver-
dinner 6217, je nach System und Geréat.

Pneumatisches Spritzen:

Dusengroésse: 1,5-2mm
Druck: 3-3,5bar
Verdlinnung: 5-7%
Airless-Spritzen:

Dusengrosse: 0,3-0,5mm
Druck: 80 - 150 bar
Verdinnung: 1-3%

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Tempera-
turbereich von mind. + 5°C und max. 30°C eingehalten, eine rel.
Luftfeuchtigkeit von 70% nicht Uberschritten werden.
Staubtrocken nach ca. 10 Minuten, grifffest nach ca. 2 Stunden,
Uberarbeitbar nach ca. 15 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 16
Stunden.

Ca. 230g/m2 bei 40 um Schichtdicke, ohne Spritzverlust.

Sofort nach Gebrauch mit Universalverdiinner 6217 oder Nitro-
verdinner 6220.

Ca. 6 Monate im ungeoffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei.

Ill. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefahrlichen Staub
und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut geliifteten Be-
reichen durchfihren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung
anlegen, falls erforderlich.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

N

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfla-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Be-
schichtungen zu priifen. Siehe BFS-Merkblatt Nr. 4.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen

GRUNDBESCHICHTUNG
Eisen und Stahl

ZWISCHEN- UND SCHLUSS-
BESCHICHTUNG

far alle oben genannten
Untergriinde

3.905 Herbol-Zinkstaubgrundierung
Lacke / Lasuren
Metallbeschichtungen

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-

Abfallschlussel Nr. 080111 entsorgt werden.

www.herbol.ch

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzun-
gen, Korrosionsprodukten (Rost), fett- und 6lhaltigen Bestandtei-
len. Nicht tragfahige Altbeschichtungen und Trennmittel (z. B.
Walzhaut, Zunder,) sind zu entfernen.

Sandstrahlen auf Reinheitsgrad SA 2%.

Die Korrosionsschiitzende Wirkung kann nur bei direktem Kon-
takt mit dem Stahl erfolgen.

Um eine optimale Haftung zu erreichen, soll die Rauhtiefe um
50 pm betragen.

Untergrund gut entrosten durch Sandstrahlen bis ein deutlicher,
vom Metall herriihrender Glanz erreicht wird. (geforderter Ober-
flachenvorbereitungsgrad SA 2% ) Fett und Schmutz entfernen.
Der Anstrich mit Zinkstaubgrundierung muss unmittelbar nach
dem Sandstrahlen erfolgen, um die Bildung von Flugrost zu ver-
meiden. Bei direkt bewitterten Bauteilen ist eine Trockenschicht-
dicke von mindestens 80um erforderlich.

Eine Zwischenbeschichtung mit Rostschutzgrund. Auf zwischen-
grundierten Untergriinden kdnnen fur den weiteren Beschich-
tungsaufbau, je nach geforderter Beanspruchung und Glanzgrad,
alle objektspezifisch geeigneten Herbol-Lacke oder Eisenglim-
merfarben* verwendet werden.

Die einzelnen Beschichtungsaufbauten enthnehmen Sie den ent-
sprechenden Technischen Merkblattern der Deckbeschichtun-
gen.

Keine Alkydharz-Lacke direkt auf Zinkstaubgrundierung ap-
plizieren. (Verseifungsgefahr).

Siehe BFS-Merkblatt Nr. 4.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt

Alle Angaben entsprechen dem heutigen
Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Be-
schichtungsaufbauten erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind ledig-
lich als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Wegen der Vielzahl von Untergriinden und
Objektbedingungen wird der Kaufer / An-
wender nicht von seiner Verpflichtung ent-
bunden, unsere Werkstoffe in eigener Ver-
antwortung auf die Eignung fur den vorgese-
henen Verwendungszweck unter den jewei-
ligen Objektbedingungen fachgerecht zu pru-
fen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbedingungen.
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