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Offenporig Dlinnschichtlasur

Holzlasur flr aussen

I. Werkstoffbeschreibung

Fir Holz und Holzbauteile im Aussenbereich. Offenporig Dinn-
schichtlasur bietet sehr gute Penetrationsfahigkeit und damit
verbunden eine gute dauerhafte Wetterbestandigkeit und feuch-
tigkeitsregulierende Eigenschaften.

Als Erst- und Renovierungs-Beschichtung fiir masshaltige und
nicht masshaltige Holzbauteile ohne Erdkontakt geeignet.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes Aromatenfreie Holzlasur

Farbténe Uber den Herbol-ColorService in einer grossen Anzahl an Farb-
ténen. (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)

Glanzgrad Seidenmatt

Dichte 0,92 kg/l (Mittelwert Basen)

Zusammensetzung (gemass VdL)  Alkydharz, Wachse, organische und anorganische Buntpigmente,
Aliphaten, Trockenhilfsstoffe, Additive

Produkt-Code Farben und Lacke M-KH 03

Packungsgrdssen 5 Liter

Lager- und Transportvorschriften  UN: -

Entsprechend den ortlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett
beachten.

Gefahrenkennzeichnung Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Ist arztlicher Rat
erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithal-
ten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM
oder Arzt anrufen. Inhalt/Behéalter gemass lokalen/nationalen
Vorschriften der Entsorgung zufuihren.

Enthalt 3-lod-2-propinylbutylcarbamat und 2-Butanonoxim. Kann
allergische Reaktionen hervorrufen.

Wichtige Hinweise Die Weiterbehandlungen wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann geféahrlichen Staub und/oder Rauch entwi-
ckeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit an-
gewandt werden. Arbeiten nur in gut bellfteten Bereichen durch-
fuhren. Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls
erforderlich.

Auch nach der Verarbeitung fur grindliche Beluftung sorgen. Bei
unzureichender Bellftung Atemschutz verwenden. Sicherheits-
datenblatt auf Anfrage fiir berufsméassige Verwender erhaltlich.
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Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten
sich stets nach dem Objekt, d. h., sie missen abgestimmt sein auf
dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt
wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und
Lackierarbeiten. Material vor Gebrauch umriihren. Weiss und von
weiss abgeleitete Farbtone neigen bei kinstlicher oder unzu-
reichender naturlicher Beleuchtung zur Farbtonveranderung. Die-
se fur I6semittelverdiinnbare Beschichtungsstoffe typische Er-
scheinung kann durch Dunkellagerung und ammoniakhaltige
Raumluft verstérkt werden. Innenflachen von Mobeln und Schran-
ken wegen moglicher Geruchsbel&stigung nicht mit |dsemittelver-
dinnbaren Beschichtungsstoffen bearbeiten. Zur Verarbeitung der
Produkte empfehlen wir Pinsel mit Synthetikborsten, wie z. B. KH-
Synt Pro 1952 (PEKA).

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren
Verarbeitungstemperatur

Trockenzeiten (bei 23 °C und
50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Verbrauch
Reinigung der Werkzeuge

Lagerung

Streichen

Wahrend der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur
von + 5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70%
nicht dberschritten werden.

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden, Uberarbeitbar nach ca. 17
Stunden, durchgetrocknet nach 1-2 Tagen.

Der definitive Farbton stellt sich erst bei Trocknung ein.

Ca. 70 ml/m? pro Beschichtung

Sofort nach Gebrauch mit Sangajol 5038 oder Kunstharzverdiin-
ner 9610 aromatenfrei.

Ca. 2 Jahre im ungedffneten Originalgebinde; trocken und kihl,
aber frostfrei

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse

Allgemeine Untergrundvorberei-
tungen

GRUNDBESCHICHTUNG

Holz (nicht masshaltige und be-
grenzt masshaltige Holzbauteile)
und Holzwerkstoffe aussen

Holz (masshaltige Holzbauteile)
aussen

N

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei
von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberfl&-
chen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Be-
schichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abgewitterte
Holzoberflachen bis zum tragféahigen Holzuntergrund abschleifen).
Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen, Korrosions-
produkten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschichtungen auf
Eignung und Tragfahigkeit fur nachfolgende Beschichtungen pri-
fen. Tragféhige, intakte Altbeschichtungen reinigen und matt
schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu entfernen.
Schadstellen sowie unbehandelte Untergriinde bearbeiten. Zwi-
schen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-
schliff zu erfolgen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 18 % nicht Gberschreiten.
Holz (masshaltige Holzbauteile) aussen:

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf, an mehreren Stellen in
mind. 5 mm Tiefe gemessen, max. 13 % nicht Uberschreiten.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

ZWISCHENBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grande

SCHLUSSBESCHICHTUNG
far alle oben genannten Unter-
grande

Holz schleifen, harzige und klebrig-fettige Holzflachen mit Nitro-
verdinnung 6220 reinigen und gut abliften lassen. Bei blauege-
fahrdeten Hoélzern im Aussenbereich ist eine Impragnierung mit
Blaueschutzgrund BS* erforderlich.

Hinweis fur die Beschichtung plattenformiger Holzwerkstoffe:

Fur die Anwendung im Aussenbereich sind ausschliesslich Holz-
werkstoffe der Nutzungsklasse 3 (Aussenbereich nach EN
1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN
EN 13986 beschrieben und klassifiziert. Die Anforderungen dieser
Norm fiir Holzwerkstoffe zur Verwendung im Aussenbereich bein-
halten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fur eine vorge-
sehene Beschichtung.

Von einer Beschichtung muss abgeraten werden, wenn keine Er-
fahrungen mit der vorgesehenen Ausfiihrung unter vergleichbaren
Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspru-
chung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit einer geplanten Beschich-
tung ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes
abhangig.

Wenn Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein
Schutz von plattenféormigen Holzwerkstoffen durch Beschichtun-
gen bei direkter Bewitterung nicht moglich. Dies gilt auch fur nur
indirekt bewitterte Aussenbauteile bei starken Feuchtigkeitseinwir-
kungen (z. B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein- und -
austritt kann es zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsober-
flache oder zu Rissbildungen in den Decklagen der Holzwerkstoffe
kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen
sind Grundvoraussetzungen fur schadensfreie Beschichtungen.
Holzwerkstoffe kénnen anhand der nattirlichen Dauerhaftigkeit der
verwendeten Holzart und im Einzelfall an der Grosse und Anzahl
von Schélrissen, Asten und Astléchern beurteilt werden. Holz-
werkstoffe aus Kiefer- (insbesondere Seekiefer-), Birken- oder Bu-
chenholzfurnieren sind im Regelfall wegen ihrer geringen Dauer-
haftigkeit im Aussenbereich als Beschichtungsuntergrund unge-
eignet.

Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines
besonderen Schnittkantenschutzes (z. B. Versiegelung) kann zu
frihzeitigen Schaden fuhren. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 be-
achten.

Eine Grundbeschichtung mit Offenporig Dinnschichtlasur oder mit
Blaueschutzgrund BS*.

Auf grundierten Holzuntergriinden und vorbereiteten, intakten Alt-

beschichtungen eine Zwischenbeschichtung mit Offenporig Dinn-
schichtlasur.

Je nach Beanspruchung (DIN 927-1) und Farbton bis zu zwei
Schlussbeschichtungen mit Offenporig Dunnschichtlasur.

Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.
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Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling
geben Materialreste kdnnen nach EU-
Abfallschliussel Nr. 150110 entsorgt wer-
den.

www.herbol.ch
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Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand
der Technik. Fur die aufgefiihrten Beschich-
tungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch
auf Vollstéandigkeit, sie sind lediglich als mogli-
che Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl
von Untergriinden und Objektbedingungen wird
der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflich-
tung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener
Verantwortung auf die Eignung fir den vorgese-
henen Verwendungszweck unter den jeweiligen
Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Im
Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbe-
dingungen.

Ausgabe: November 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Gultigkeit.
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