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Technisches Merkblatt

Lacke/Lasuren Primer
HYDROPRIMER

Der wasserverdiinnbare Allgrund der Zukunft.

Wasserverdiinnbarer Universal-Primer mit enormer Haftung fiir auBen und innen

I. Werkstoffbeschreibung

Universelle Grund- und Zwischenbeschichtung mit Haftpromotoren und aktivem Korrosionsschutz fiir alle
bautiblichen Untergriinde auBen und innen, wie z. B. entrostetes Eisen und Stahl, Zink, Aluminium, Kunst-
stoffe (Hart-PVC) und Holz innen (auBer harzreiche und tropische Holzer) sowie hervorragende Haftungsei-
genschaften auf NE-Metallen, wie z. B. Zink. Es kénnen auch geringe Anteile von farbigen Holzinhaltsstoffen
abgesperrt werden. Das Produkt ist schnell trocknend, gut fiillend und leicht zu verarbeiten. Es Iasst sich
gut schleifen und ist mit allen wasser- und Idsemittelverdiinnbaren Herbol-Lacken iiberarbeitbar.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes: wasserverdiinnbare Universalgrundierung y ]

Farbtone: weiB und in Tausenden von Farbtonen - ol

PackungsgroBen: weiB 0,750 1, 2,5 | und 10 I; Herbol-ColorService 0,51,11,2,5und 10 |

Abtonen: iber den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtonen und Tonservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25
beachten); Farbton stellt sich erst nach Trocknung ein

Glanzgrad: seidenmatt

Dichte: ca. 1,40 kg/l, je nach Farbton

Zusammensetzung Styrolacrylatdispersion, Titandioxid, Talkum, Korrosionsschutzpigment, Kreide, Wasser, Glykolether, Ester,

(gemasB VdL): Additive

VOC-EU-Grenzwert: EU-Grenzwert fiir dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/I (2010). Dieses Produkt enthélt max.
100 g/1VOC.

Produkt-Code M-GP 01

Farben und Lacke:

Verdiinnungsmittel: bei Bedarf mit Wasser

Gefahrenkennzeichnung: Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Beratung fir Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

D +49221-40067907

AT +43 810 500134

schnell = sicher = produktiv



Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

Verarbeitungshinweise

Angabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen)
Kategorie 1 Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergriinden: Metall, Holz, Kunststoff
Qualitatsstufe 4 (RAL-UZ 12a oder gleichwertig

Il. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie miissen
abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB,
Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung und Ausfiihrung
von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Wasserverdiinnbare Beschichtungsstoffe haben bei hoherer Luftfeuchte mit niedrigen Temperaturen
zunéchst nur eine unzureichende Haftung auf dem Untergrund, die sich jedoch nach langerer Trockenzeit
mehr und mehr verbessert. Bei manchen Holzarten, besonders bei Laubhdlzern, kann es auf Grund natiirlich
vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der Verwendung von wasserverdiinnbaren Beschichtungsmaterialien zu
Verfarbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe konnen auch bei bereits vorhandenen Grund- und Zwischen-
beschichtungen zu Verfarbungen in der weiteren Beschichtung filhren, selbst wenn sie zunéchst nicht sicht-
bar sind. Dies lasst sich durch geeignete losemittelhaltige Grundbeschichtungsstoffe verhindern. Material
vor Gebrauch umriihren. Zur Verarbeitung des Produktes sind Acrylpinsel, Rollen aus PU-Schaum (extrafeine
Porung) und Microfaserwalzen besonders geeignet. Acryllackfarben-Beschichtungen mit Spezialschleif-
papier oder Vlies moglichst nass anschleifen.

Profi-Tipp:

Wasserverdiinnbare Lacke konnen nach den angegebenen Zeiten iiberarbeitet werden. Jedoch gilt: Je mehr
Zeit (bis zu 3 Tagen) zwischen den einzelnen Beschichtungen liegt, desto besser ist die Uberarbeitung und
somit auch das Endergebnis.

Hinweis zum Etikettentext:

Der Anwendungshinweis ,Innenwandfldchen” im Etikettentext bezieht sich auf die zuvor genannten
Untergriinde im Etikettentext und somit auf Innenwandflachen aus Zink, Aluminium, Eisenmetallen,
Hart-PVC und Holzbauteilen.

Auftragsverfahren:

Spritzdaten:

Verarbeitungstemperatur:

Trockenzeiten (bei 23 °C
und 50 % rel. Luftfeuchte):

Verbrauch:
Reinigung der Werkzeuge:

Lagerung:

streichen, rollen, spritzen

Niederdruck Spritzdruck: 1,5 bar
DiisengroBe: 1,5 mm
Spritzwinkel: -

Hochdruck Spritzdruck: 3-4 bar
DiisengroBe: 1,5-1,8 mm
Spritzwinkel: -

Airless Spritzdruck: 120-160 bar

DiisengroBe: 0,011-0,013 inch
Spritzwinkel: 25-30°

mindestens + 5 °C fiir Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und wahrend der Trocknung

staubtrocken nach ca. 30 Minuten; grifffest nach ca. 2 Stunden; (berarbeitbar nach ca. 6 Stunden;
durchgetrocknet nach ca. 16 Stunden

ca. 100 ml/m? pro Beschichtung
sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelstiblicher Haushaltsspllmittel

ca. 2 Jahre im unge6ffneten Originalgebinde; trocken und kiihl, aber frostfrei
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Beschichtungsaufbauten

lll. Beschichtungsaufbauten

Die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind als mdgliche Beispiele zu verstehen.
Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu priifen.

Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, SchweiBen, Abbrennen etc. kann
gefahrlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut geltfteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausriistung anlegen, falls erforderlich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Allgemeine Untergrund-
erfordernisse:

Allgemeine Untergrund-
vorbereitungen:

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragféhig, griffig und frei von haftungsbeeintrachtigenden Substanzen,
wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflichen sind auf Eignung und Tragfa-
higkeit fiir nachfolgende Beschichtungen zu priifen (insbesondere vergraute und abgewitterte Holzoberflachen
bis zum tragfahigen Holzuntergrund abschleifen). Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen griindlich
entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und dichte Untergriinde anschleifen und saubern. BFS-Merk-
blatt Nr. 20 beachten!

Reinigen des Untergrundes, inshesondere von Verschmutzungen, Korrosionsprodukten und kreidenden Be-
standteilen. Nicht tragféhige Altbeschichtungen und Trennmittel (z. B. Walzhaut, Zunder) sind zu entfernen.
Altbeschichtungen auf Eignung und Tragfahigkeit fiir nachfolgende Beschichtungen prifen. Tragfahige Alt-
beschichtungen mit Anlauger reinigen und matt schleifen. Schadstellen wie entsprechend unbehandelte
Untergriinde bearbeiten. Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischenschliff zu erfol-
gen. Nach erfolgter Grundbeschichtung sind ggf. vorhandene Schadstellen objektbezogen mit geeigneten
Spachtelmassen (z. B. Herbol Universal Spachtel* oder Herbol Universal Spachtel Aqua*) auszubessern.

Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung

Stahl und Eisen
innen und auBen:

Eine 2malige Grundbeschichtung mit
Herbol Hydroprimer*.

Auf grundierten Untergriinden und
vorbereiteten, intakten Altbeschich-
tungen eine Zwischenbeschichtung

Als Schlussbeschichtung konnen, je
nach geforderter Beanspruchung und
Glanzgrad, alle objektspezifisch

mit Herbol Hydroprimer*. geeigneten Herbol-Lackfarben*
verwendet werden. Hinweis: Die
einzelnen Beschichtungsaufbauten
entnehmen Sie den entsprechenden
Technischen Merkblattern der Deck-

beschichtungen.

Untergrund gut entrosten, bis ein deutlicher, vom Metall herriihrender Glanz erreicht wird. Fett und Schmutz entfernen.
Geforderter Oberflachenvorbereitungsgrad (St 3 oder SA 2,5) nach EN ISO 12944-4.

Zink und verzinkter Stahl
innen und auBen:

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-
Hydroprimer*. Im AuBenbereich ist eine
zweimalige Grundbeschichtung erforder-
lich.

Auf grundierten Untergriinden und
vorbereiteten, intakten Altbeschich-
tungen eine Zwischenbeschichtung
mit Herbol Hydroprimer*.

Als Schlussbeschichtung konnen, je
nach geforderter Beanspruchung und
Glanzgrad, alle objektspezifisch
geeigneten Herbol-Lackfarben*
verwendet werden. Hinweis: Die
einzelnen Beschichtungsaufbauten
entnehmen Sie den entsprechenden
Technischen Merkblattern der Deck-
beschichtungen.

Verzinkte Flachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 1/2 | einer 25-prozentigen Ammoniaklosung (Salmiakgeist), zwei
Kronkorken Netzmittel (Geschirrspiilmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Britt) nass schieifen. Beim
Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache einwirken muss. AnschlieBend
nochmals schleifen, bis der Schaum metallisch grau wird. Danach griindlich mit klarem Wasser nachwaschen und die
Oberflache gut trocknen lassen. BFS-Merkblatt Nr. 5 beachten.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

Untergrund

Grundbeschichtung Zwischenbeschichtung Schlussbeschichtung

Aluminium (nicht Eloxal)
innen und auBen:

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-  Auf grundierten Untergriinden und  Als Schlussbeschichtung konnen, je

Hydroprimer*. Im AuBenbereich ist eine  vorbereiteten, intakten Altbeschich-  nach geforderter Beanspruchung und

zweimalige Grundbeschichtung erforder-  tungen eine Zwischenbeschichtung  Glanzgrad, alle objektspezifisch

lich. mit Herbol Hydroprimer*. geeigneten Herbol-Lackfarben*
verwendet werden. Hinweis: Die
einzelnen Beschichtungsaufbauten
entnehmen Sie den entsprechenden
Technischen Merkblattern der Deck-
beschichtungen.

Flachen griindlich mit Nitroverdinnung reinigen bzw. entfetten. Oberflachen bis zur restlosen Entfernung der
Korrosionserscheinungen mit einem Nylon- oder Perlonvlies schleifen. BFS-Merkblatt Nr. 6 beachten.

Uberstreichbare
Kunststoffe innen
und auBen

(z. B. Hart-PVC):

Eine Grundbeschichtung mit Herbol-  Auf grundierten Untergriinden und  Als Schlussbeschichtung konnen, je

Hydroprimer*. vorbereiteten, intakten Altbeschich-  nach geforderter Beanspruchung und
tungen eine Zwischenbeschichtung  Glanzgrad, alle objektspezifisch
mit Herbol Hydroprimer*. geeigneten Herbol-Lackfarben*

verwendet werden. Hinweis: Die
einzelnen Beschichtungsaufbauten
entnehmen Sie den entsprechenden
Technischen Merkblattern der Deck-
beschichtungen.

Oberflachen mit einem Gemisch aus 10 | Wasser, 1/2 | einer 25-prozentigen Ammoniaklosung (Salmiakgeist), zwei
Kronkorken Netzmittel (Geschirrsplilmittel) und einem Kunststoffschleifvlies (z. B. Scotch Britt) nass schleifen. Beim
Nassschleifen entsteht ein feiner Schaum, der etwa zehn Minuten auf die Oberflache einwirken muss. AnschlieBend
nochmals schleifen. Danach griindlich mit klarem Wasser nachwaschen und die Oberflache gut trocknen lassen.
BFS-Merkblatt Nr. 22 beachten.

WEITERE HINWEISE

Plattenformige
Holzwerkstoffe:

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Fiir die Anwendung im AuBenbereich sind ausschlieBlich Holzwerkstoffe der Nutzungsklasse 3 (AuBen-
bereich nach EN 1995-1-1) vorgesehen. Derartige Holzwerkstoffe sind in der DIN EN 13986 beschrieben und
klassifiziert. Die Anforderungen dieser Norm fiir Holzwerkstoffe zur Verwendung im AuBenbereich beinhal-
ten jedoch nicht die Eignung dieser Werkstoffe fiir eine vorgesehene Beschichtung. Von einer Beschichtung
muss abgeraten werden, wenn keine Erfahrungen mit der vorgesehenen Ausfiihrung unter vergleichbaren
Bedingungen (Werkstoffart, Konstruktion, klimatische Beanspruchung) vorliegen. Die Dauerhaftigkeit ei-
ner geplanten Beschichtung ist wesentlich von der Art und Qualitat des Holzwerkstoffes abhéngig. Wenn
Plattenmaterial und Konstruktion ungeeignet sind, ist ein Schutz von plattenformigen Holzwerkstoffen durch
Beschichtungen bei direkter Bewitterung nicht mdglich. Dies gilt auch fiir nur indirekt bewitterte AuBenbau-
teile bei starken Feuchtigkeitseinwirkungen (z. B. Dachuntersichten). Durch Feuchtigkeitsein und -austritt
kann es zu Fleckenbildungen an der Beschichtungsoberflache oder zu Rissbildungen in den Decklagen der
Holzwerkstoffe kommen. Rissfrei beschaffene und rissfrei bleibende Decklagen sind Grundvoraussetzungen
flir schadensfreie Beschichtungen. Holzwerkstoffe konnen anhand der natiirlichen Dauerhaftigkeit der
verwendeten Holzart und im Einzelfall an der GroBe und Anzahl von Schélrissen, Asten und Astléchern
beurteilt werden. Holzwerkstoffe aus Kiefer- (insbes. Seekiefer-), Birken- oder Buchenholzfurnieren sind im
Regelfall wegen ihrer geringen Dauerhaftigkeit im AuBenbereich als Beschichtungsuntergrund ungeeignet.
Das Fehlen einer allseitigen Beschichtung und das Fehlen eines besonderen Schnittkantenschutzes (z. B.
Versiegelung) kann zu friihzeitigen Schéden fiihren. Siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 18, Absatz 2.2.3. Eine
Beschichtungsempfehlung kann nur im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Werkstoffart und -qualitét,
Konstruktion und klimatischen Bedingungen gegeben werden. Bei Bedarf steht lhnen hierzu unser techni-
scher Beratungsdienst zur Verfligung.
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Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

PVDF:

Haltbarkeit:

Akzo Nobel Coatings GmbH
AubergstraBe 7

A - 5161 Elixhausen
Tel.:+43 810 500 134
Fax: +43 662 48989-11
herbol.at@akzonobel.com
www.herbol.at

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2

D - 50829 KéIn

Tel.: +49 221 4006-7907
Fax: +49 221 4006-7917
info@herbol.de
www.herbol.de

Pulverlackierungen matt schleifen. Aus Griinden der Nachreinigung und des Arbeitsschutzes ist grund-
satzlich ein Nassschliff der Pulverlackoberfliche zu empfehlen. Grundséatzlich sind manche industriell
beschichtete Oberflachen nicht (iberstreichbar, z. B. Polyvinylidenfluorid (PVDF) etc. BFS-Merkblatter Nr. 22
+ 24 beachten.

Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hangt von vielen
Faktoren ab. Diese sind insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz, mechanische Bela-
stung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones. Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausfiih-
rung der Anstricharbeiten miissen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Fiir
die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu
die jeweiligen BFS-Merkblatter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V.,
die Anstrichgruppentabelle des Instituts fir Fenstertechnik in Rosenheim und andere entsprechende
Veroffentlichungen.

Herbol Hydroprimer
Lacke/Lasuren/Primer
FBH 02468

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der
Technik. Fir die aufgeflinrten Beschichtungsaufbauten
erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, sie
sind lediglich als mdgliche Beispiele zu verstehen. Wegen
der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen
wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung
auf die Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungs-
zweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachge-
recht zu priifen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen
Verkaufsbhedingungen.

Entsorgungshinweise

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle

fiir Altlacke abgeben.

Ausgabe: November 2018
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese
Druckschrift ihre Giiltigkeit



