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Anwendung Transporthinweis
Deckende Holzfarbe fur die Beschichtung begrenzt maphaltiger ADR: N.A.

Holzbauteile (z.B. hochwertige Holzverkleidungen, Verscha-
lungen, Balkongelander) im AuPenbereich. Cetol DSA kann
auf Nadelholzern wie z.B. Fichte als Eintopfsystem fur Grund-,
Zwischen- und Schlussbeschichtung verwendet werden.

Eigenschaften

Das ventilierende Produkt ist durch seine tropfgehemmte
Einstellung leicht zu verarbeiten. Die Beschichtung ist langlebig,
blockfest nach ONR CEN/TS 16499. Cetol DSA isoliert zuver-
lassig Holzinhaltsstoffe, ist langlebig und sichert eine guten
Feuchteschutz im Sinne der Onorm EN 927-5.

Glanzgrad: halbmatt nach Onorm EN 927-1;
ca. 20 GU/60°(nach 7 d Trocknung)
Dichte: Weip: Ca. 1,15 kg/l

ca. 58 + 2 % Gewicht

bzw. ca. 44 = 2 % Volumen
VOC-EU-Grenzwert: EU-Grenzwert fir dieses Produkt
(Produktkategorie A/e): dieses Produkt enthalt

max. 400 g/l VOC

Festkorpergehalt:

Zusammensetzung gemap VdL

Alkydharze, Titandioxid, Aliphaten, Wasser, Additive, 3-lod-
2-propynylbutylcarbamate (CAS 55406-53-6). Information fiir
Allergiker unter +49-221-40067907

Gefahrenkennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeich-
nung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die
Hinweise dort sind zu beachten.

Reinigung der Werkzeuge
Werkzeug sofort nach Gebrauch mit handelstblichem Pinselrei-
niger reinigen.

Verpackung

Weip Tlund 51

Basen W05, M15, NOO: 11,2,51,51
(Sikkens Color-Mix- System)

Farbtone
Weif und farbig tber Basisfarben mischbar mit dem Sikkens
Color-Mix- System

Lagerung
VbF: Alll; die Lagerbestandigkeit betragt 24 Monate. Angebro-
chene Gebinde gut verschliepen!

Verarbeitungstemperatur
5- 30 °C, rel. Luftfeuchtigkeit: max. 85 %

Verarbeitung
Streichen oder Rollen, das Material ist streichfertig eingestellt.

Verbrauch
Ca. 11 m?1 - 13 m%I (objektbedingte Abweichungen durch
Probebeschichtung ermitteln)

Verdiinnung
unverdinnt verarbeiten

Trockenzeiten

Bei Normklima 23 °C/50 % R.L. DIN 50014
Staubtrocken: nach ca. 3-4 Stunden

Grifffest: nach ca. 6 Stunden

Uberstreichbar: nach ca. 24 Stunden

Zusammensetzung gemap VdL

Alkydharzdispersion, Acrylester-copolymer, Polyurethandisper-
sion, Siliciumdioxid, Wasser, Triethylenglycol, Propylenglycol,
Trockenstoffe, Lichtschutzmittel, Chlormethyl-, Methyl-, Benzyl-
isothiazolinon, lodpropinylbutylcarbamat.

Produktgruppe
Alkydharzlack, entaromatisiert (Produkt-Code M-LLOT)

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit
Resten bei entsprechender Sammelstelle abgeben.

DGNB

Nachhaltigkeitsangabe nach DGNB (deutsche Gesellschaft fur
nachhaltiges Bauen) Kategorie 1 (Beschichtungen auf Metall,
Holz, Kunststoff) Qualitatsstufe Stufe O

Verarbeitungshinweise

Grundregeln

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten miissen
sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie mussen abgestimmt
sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es
ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3;
Maler- und Lackierarbeiten sowie ONORM B 3430-1 Planung
und Ausfiihrung von Maler- und Beschichtungsarbeiten.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schlei-
fen, Schweifen, Abbrennen etc. kann geféhrlichen Staub und

/ oder Dampf verursachen. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte
nach Moglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut gelifte-
ten Bereichen durchfiihren. Angemessene (Atem-) Schutzausri-
stung anlegen, falls erforderlich.

Auf sauberen, trockenen und festen Holzuntergrund auftragen.
Zwischen den einzelnen Beschichtungen nur vorsichtig schleifen.
Material vor Gebrauch umrihren.

Es wird empfohlen, Nadelhdlzer im Aupenbereich zuvor mit

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwen-
dungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschlieplich nach den jeweiligen Verkaufsvertragen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchentbliche Abweichungen zulassig,
soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Fir die aufgefiihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde erheben wir keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit, sie sind lediglich als mogliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergriinden und Objektbedingungen wird der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung
entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu priifen und dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gilltigkeit.
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Cetol AktivaBP* (gepriiftes Holzschutzmittel nach ONORM B
3802-3) oder mit Cetol Predura* (Blaueschutzmittel) zu behan-
deln. Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung von Cetol DSA max.
18 % betragen.

Nach den Richtlinien fir Fensterbeschichtungen, herausgege-
ben vom Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz, der VOB,
Teil C, DIN 18 363 und den Empfehlungen des Instituts flir
Fenstertechnik e.V., Rosenheim, sind Holzbauteile vor Einbau in
Gebauden allseitig mit mindestens einer Grund- und einer Zwi-
schenbeschichtung zu bearbeiten. Die Impragnierung mit einem
Holzschutzmittel gilt in diesem Sinne jedoch nicht als Grundbe-
schichtung.

Allgemeine Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, griffig und frei
von haftungsbeeintréchtigenden Substanzen, wie z. B. Fett,
Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Ober-
flachen sind auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende
Beschichtungen zu prifen (insbesondere vergraute und abge-
witterte Holzoberflachen bis zum tragfahigen Holzuntergrund
abschleifen). Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen
grindlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Glatte und
dichte Untergriinde anschleifen und saubern. BFS-Merkblatt Nr.
20 beachten!

Allgemeine Untergrundvorbereitungen

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen,
Korrosionsprodukten und kreidenden Bestandteilen. Altbeschich-
tungen auf Eignung und Tragfahigkeit fir nachfolgende Beschich-
tungen prifen. Tragféhige, intakte Altbeschichtungen reinigen
und matt schleifen. Nicht tragfahige Altbeschichtungen sind zu
entfernen.

Beschichtungsvarianten

Erstbeschichtung

Systemaufbau fir begrenzt maphaltige Holzbauteile im Aufenbe-
reich (z. B. Uberlappende Holzverkleidungen, Verschalungen mit
Nut- u. Feder, hochwertige Balkonelemente...)

Erstbeschichtung

Impréagnierung

nach ONORM B 3802-3 nur fiur Nadelholz im Aupenbereich mit
Cetol AktivaBP*

Grundbeschichtung

mit Cetol DSA

Zwischenbeschichtung

mit Cetol DSA

Schlussbeschichtung

mit Cetol DSA

Renovierungssysteme

Altanstrich intakt

Grundbeschichtung roher Holzstellen

mit Cetol DSA

(bei Nadelholz im Aufenbereich mit Cetol Aktiva®”* vorbehandeln)
Zwischenbeschichtung und Schlussbeschichtung

1- 2 x mit Cetol DSA

Altanstrich nicht intakt

Untergrundvorbereitung

Altanstrich restlos entfernen

Grundbeschichtung

mit Cetol DSA

(bei Nadelholz im Aufenbereich mit Cetol Aktiva®®* vorbehandeln)
Zwischen-und Schlussbeschichtung

mit Cetol DSA

Holzaufhellsystem

Untergrundvorbereitung

Altanstrich restlos entfernen

Grundbeschichtung

Mit Cetol DSA (bei Nadelholz im Aupenbereich mit Cetol Aktiva
BP*vorbehandeln)

Zwischenbeschichtung

mit Cetol DSA

Schlussbeschichtung

mit Cetol Novatech*

Hinweis

Die aufgefuihrten Beschichtungsaufbauten und Untergriinde sind
als mogliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von
Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prifen.
Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf
Anfrage.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.



